
№№ 
к.о. описание предмета место 

находки
158/1 Сосуда стеклянного венчика фрагмент. Стекло зеленоватое, прозрачное. Венчик отогнут наружу, валикообразный  

край загнут внутрь.
Размеры: 1,15×1,9×0,25 см; диаметр – около 6,0 см. Рис. 4.3.

Слой 1 
(дерн). 
Квадрат 4С.

158/2 Сосуда стеклянного венчика разрозненные фрагменты (3). Стекло зеленоватое, прозрачное. Венчик отогнут наружу, 
валикообразный, край загнут внутрь.
Размеры:  2,45×2,05×0,1-0,3 см; 1,75×1,3×0,1-0,3 см; 2,65×1,8×0,1-0,3 см; диаметр – около 7,0 см. Рис. 4.3; 4.4.

Слой 6-1. 
Квадрат 2D.

159 Сосуда стеклянного дна на кольцевом поддоне фрагмент. Стекло голубое, прозрачное, в месте утолщения более 
насыщенного цвета. 
Размер: 2,15×0,95×0,35 см; диаметр – около 6,0-7,0 см. Рис. 4.3; 4.4.

Слой 6-1. 
Квадрат 2D.

160 Сосуда стеклянного ручки фрагмент. Ручка сформована из округлого стеклянного стержня, в виде кольца с нижним 
креплением и последующим наложением стеклянной полосы на стенку сосуда вертикально вверх.
Стекло зеленоватое, прозрачное, в его структуре видны мелкие округлые пузырьки. Сечение ручки – 0,3 см, высота 
– 1,5 см.
Размер фрагмента: 3,0×1,45×1,35 см. Рис. 4.3; 4.4.

Слой 4. 
Квадрат 4С.

161 Сосуда стеклянного дно на кольцевом поддоне. Стекло голубое, прозрачное. Дно вогнуто, поддон полый, на днище 
видны следы от потии.
Диаметр – 3,5×3,45 см, высота – 1,05 см. Рис. 4.3; 4.4.

Слой 4. 
Квадрат 4С.

162 Сосуда стеклянного венчика фрагмент. Стекло зеленоватое, прозрачное. Венчик слегка отогнут наружу, край оплавлен, 
немного загнут внутрь.
Размеры: 1,65×2,55×0,15 см; диаметр – около 7,5 см. Рис. 4.3.

Слой 4. 
Квадрат 4С.

163 Сосуда стеклянного венчика фрагмент. Стекло зеленоватое, прозрачное. Венчик слегка отогнут наружу, край оплавлен, 
немного загнут внутрь.
Размеры: 2,7×1,6×0,15 см; диаметр – около 9,0 см. Рис. 4.2.

Слой 5.
Квадрат 3С.

164 Сосуда стеклянного стенки с нижним прилепом ручки фрагмент. Стекло бесцветное, прозрачное. 
Размеры: 1,3×1,95×0,75 см. Рис. 4.2.

Слой 5.
Квадрат 3D.

165 Сосуда стеклянного венчика фрагмент. Стекло голубоватое, прозрачное. Венчик прямой, край утолщён, оплавлен, Слой 5.
выступает наружу.
Размеры: 1,5×1,3×0,25 см; диаметр – около 10,0 см. Рис. 4.2.

Квадрат 3D.

166 Сосуда стеклянного   венчика фрагмент. Стекло бесцветное, прозрачное. Венчик слегка отогнут наружу, край оплавлен, 
немного утолщён.
Размеры: 1,85×1,45×0,15 см; диаметр – около 11,0 см. Рис. 4.2.

Слой 5.
Квадрат 3D.

167 Сосуда стеклянного венчика фрагмент. Стекло зеленоватое, прозрачное. Венчик слегка отогнут наружу, край оплавлен, 
немного загнут внутрь.
Размеры: 2,15×0,95×0,1-0,2 см; диаметр – около 7,0 см. Рис. 4.1.

Слой 5.
Квадрат 4C.

168 Сосуда стеклянного венчика фрагмент. Стекло бесцветное, прозрачное. Венчик прямой, край оплавлен, слегка 
утолщён.
Размеры: 1,3×1,55×0,2 см; диаметр не определяется. Рис. 4.1.

Слой 5.
Квадрат 4C.

169 Сосуда стеклянного венчика фрагмент. Стекло зеленоватое, прозрачное. Венчик слегка отогнут наружу, край оплавлен, 
немного загнут внутрь.
Размеры:  2,2×1,8×0,05-0,15 см; диаметр не определяется. Рис. 4.2.

Слой 5.
Квадрат 4C.

170 Сосуда стеклянного венчика фрагмент. Стекло прозрачное, с легким голубоватым оттенком. Венчик слегка отогнут 
наружу, край оплавлен, утолщён. 
Размеры: 2,4×0,95×0,2 см; диаметр не определен. Рис. 4.2.

Слой 5.
Квадрат 4C.

171 Сосуда стеклянного венчика фрагмент. Стекло прозрачное, на стенках с легким голубоватым оттенком, на венчике 
более насыщенного светло-синего цвета. Венчик прямой, край оплавлен, утолщён, выступает наружу в виде валика. 
Размеры: 1,8×1,5×0,25 см; диаметр – около 7,0 см. Рис. 4.2.

Слой 5.
Квадрат 4C.

172 Сосуда стеклянного венчика фрагмент. Стекло прозрачное, на стенках с легким голубоватым оттенком, на венчике 
более насыщенного светло-синего цвета. Венчик прямой, край загнут внутрь, оплавлен, утолщён, выступает наружу Квадрат 4C.
в виде валика.
Размеры:  2,1×1,65×0,3 см; диаметр – около 10,0 см. Рис. 4.2.

Слой 5.

173 Сосуд стеклянный фрагментированный. Частично реконструирован из 3-х фрагментов (2 обломка венчика и 
нижний прилеп ручки). Стекло прозрачное, на стенках с легким голубоватым оттенком, на венчике и прилепе ручки 
насыщенного светло-синего цвета.
Венчик прямой, край оплавлен, утолщён, выступает наружу в виде валика.
Размеры: 1,9×1,25×0,2 см; 2,05×1,6×0,2 см; 1,5×0,8×0,55 см; диаметр – около 10,0 см. Рис. 4.2; 4.4.

Слой 5.
Квадрат 4C.
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174 Сосуда стеклянного венчика фрагмент. Стекло светло-голубое, прозрачное. Венчик слегка отогнут наружу, край 

оплавлен, утолщён.
Размеры: 1,8×1,5×0,25 см; диаметр – около 9,5 см. Рис. 4.2.

Слой 5.
Квадрат 4C.

175 Сосуда стеклянного венчика фрагменты (2). Стекло прозрачное, на стенках с легким голубоватым оттенком, венчик 
более насыщенного светло-синего цвета. 
Венчик прямой, край загнут внутрь, оплавлен, утолщён.
Размеры: 1,6×1,25×0,25 см; 1,5×0,95×0,25 см; диаметр – около 8,0 см. Рис. 4.2.

Слой 5.
Квадрат 4C.

176 Сосуда стеклянного верхней части корпуса с ручкой фрагмент. Венчик слегка отогнут наружу, край оплавлен, немного 
утолщён. Ручка крепится к верхней части корпуса и к краю венчика. Стекло прозрачное с легким голубым оттенком в Квадрат 4C.
местах утолщения, в его структуре видны мелкие округлые и горизонтально вытянутые пузырьки.
Размеры: 2,5×2,85×1,05 см; диаметр – около 9,0 см, высота ручки – 2,5 см, сечение – 0,3×0,25 см. Рис. 4.1; 4.4.

Слой 5.

177 Сосуда стеклянного ручки с венчиком фрагмент. Венчик прямой, край оплавлен. Ручка крепится к верхней части 
корпуса и к краю венчика. Стекло прозрачное, бесцветное, в его структуре видны мелкие округлые и вытянутые 
пузырьки. Ручка в сечении подовальной формы – 0,35×0,45 см, высота – 2,6 см.
Размеры:  2,7×1,35×0,8 см; диаметр не определяется. Рис. 4.2; 4.4.

Слой 5.
Квадрат 4C.

178 Сосуда стеклянного венчика фрагмент. Стекло бесцветное, прозрачное. Венчик слегка отогнут наружу, край оплавлен, 
немного утолщён.
Размеры: 1,25×0,8×0,05-0,25 см; диаметр не определяется. Рис. 4.2.

Слой 5.
Квадрат 4C.

179 Сосуда стеклянного венчика фрагмент. Стекло бесцветное, прозрачное. Венчик слегка отогнут наружу, край оплавлен, 
немного утолщён. 
Размеры: 1,25×0,7×0,15 см; диаметр не определяется. Рис. 4.1.

Слой 5.
Квадрат 4C.

180/1-
11

Сосудов стеклянных однотипных венчика с ручкой и венчиков разрозненные фрагменты (11). Стекло бесцветное, 
прозрачное. Венчики прямые или слегка отогнуты наружу, край оплавлен.
Размеры: 1,2×0,9×0,15 см – 2,75×1,85×1 см; диаметр – 8,0-10,0 см. Рис. 4.2.

Слой 5.
Квадрат 
4С-D.

181 Сосуда стеклянного венчика фрагмент. Стекло прозрачное, на стенках с легким голубоватым оттенком, на венчике 
более насыщенного светло-синего цвета. Венчик прямой, край оплавлен, утолщён, выступает наружу в виде валика.
Размеры:  1,65×1,4×0,05-0,2 см; диаметр – около 9,0 см. Рис. 4.1.

Слой 5.
Квадрат 4D.

 182 Сосуда стеклянного венчика фрагмент. Стекло бледно-голубое, прозрачное, венчик более насыщенного светло-синего 
цвета.
Венчик прямой, край оплавлен, слегка утолщён. 
Размеры:  1,5×0,6×0,05-0,2 см; диаметр – около 9,0 см. Рис. 4.1.

Слой 5.
Квадрат 4D.

183 Сосуда стеклянного ручки с краем венчика фрагмент. Венчик прямой, край оплавлен, немного утолщён. Ручка крепится 
к верхней части корпуса и к краю венчика. Стекло прозрачное, бесцветное, в его структуре видны мелкие, округлые 
пузырьки. Ручка в сечении подовальной формы – 0,3×0,25 см, высота – 3,05 см. Размеры фр-та: 3,05×1,35×1,0 см. 
Рис. 4.1; 4.4.

Слой 5.
Квадрат 4D.

184 Сосуда стеклянного ручки с венчиком фрагмент. Венчик прямой, край оплавлен. Ручка крепится к верхней части 
корпуса и к краю венчика. Стекло прозрачное, бесцветное, в его структуре видны мелкие округлые и вытянутые 
пузырьки. Ручка в сечении подовальной формы – 0,35×0,45 см, высота – 2,6 см. 
Размеры фр-та: 2,6×1,1×0,8 см. Рис. 4.1; 4.4.

Слой 5.
Квадрат 4D.

185 Сосуда стеклянного венчика фрагмент. Стекло прозрачное, на стенках с легким голубоватым оттенком, венчик более 
насыщенного светло-синего цвета. Венчик прямой, край оплавлен, утолщён, выступает наружу в виде валика.
Размеры: 1,9×1,2×0,05-0,2 см; диаметр – около 9,0 см. Рис. 4.1; 4.4.

Слой 5.
Квадрат 4D.

186 Сосуда стеклянного венчика разрозненные фрагменты (2). Стекло бесцветное, прозрачное. Венчик прямой, край 
оплавлен.
Размеры:  1,8×1,1×0,1 см; 1,1×0,95×0,1 см; диаметр – около 9,0 см. Рис. 4.1.

Слой 5.
Квадрат 4D.

187 Сосуда стеклянного венчика фрагменты (2). Стекло бесцветное, прозрачное. Венчик прямой, край оплавлен, утолщён, Слой 5.
выступает наружу в виде валика. 
Размеры: 1,75×0,95×0,1-0,2 см; 1,05×1,2×0,2 см; диаметр – около 9,0 см. Рис. 4.1.

Квадрат 4D.

188 Сосуда стеклянного венчика фрагмент. Стекло бесцветное, прозрачное. Венчик прямой, край оплавлен.
Размеры: 1,8×1,15×0,15 см;  диаметр не определяется. Рис. 4.1.

Слой 5.
Квадрат 4D.

189 Сосуда стеклянного венчика фрагмент. Стекло бесцветное, прозрачное. Венчик слегка отогнут наружу, край 
оплавлен.
Размеры:  1,85×1,1×0,15 см; диаметр –  8,0 см. Рис. 4.1.

Слой 5.
Квадрат 4D.

190 Сосуда стеклянного венчика разрозненные фрагменты. 
Стекло прозрачное, на стенках с легким голубоватым оттенком, венчик более насыщенного светло-синего цвета, 
прямой, край оплавлен, утолщён, выступает наружу в виде валика.
Размеры: 1,4×0,6×0,05-0,3 см; 1,35×1,6×0,05-0,25 см; 0,95×0,9×0,1-0,25 см; диаметр – около 9,0 см. Рис. 4.1.

Слой 5.
Квадрат 4D.

191 Сосуда стеклянного венчика разрозненные   фрагменты. Стекло бледно-голубое, прозрачное. Венчик прямой, край 
оплавлен, немного утолщён.
Размеры:  2,15×1,15×0,1 – 0,2 см; 1,1×0,6×0,1-0,2 см; диаметр – около 10,0 см. Рис. 4.1.

Слой 5.
Квадрат 4D.

192 Сосуда стеклянного венчика фрагмент. Стекло зеленоватое, прозрачное. Венчик слегка отогнут наружу, край 
оплавлен.
Размеры: 1,85×1,7×0,1-0,15 см; диаметр – более 8,0 см. Рис. 4.1.

Слой 5.
Квадрат 4D.

193 Сосуда стеклянного ручки фрагмент. Стекло бесцветное, прозрачное. Ручка овальная в сечении – 0,4×0,3 см; длина 
фрагмента – 1,5 см. Рис. 4.1.

Слой 5.
Квадрат 4D.
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№№ 
к.о. описание предмета место 

находки
194 Сосуда стеклянного ручки фрагмент. Стекло бесцветное, прозрачное. Ручка овальная в сечении – 0,45×0,3 см; длина 

– 1,45 см. Рис. 4.1.
Слой 5.
Квадрат 4D.

195 Сосуда стеклянного венчика фрагмент. Стекло бесцветное, прозрачное. Венчик прямой, край оплавлен, слегка 
утолщён.
Размеры:  1,35×0,95×0,1-0,15 см;  диаметр не определяется. Рис. 4.1.

Слой 5.
Квадрат 4Е.

196 Сосуда стеклянного венчика   фрагмент. Стекло светло-голубое, прозрачное. Венчик прямой, край оплавлен, утолщён, Слой 5.
выступает наружу в виде валика неравномерной ширины. 
Размеры: 0,9×1,3×0,15-0,3 см; диаметр не определяется. Рис. 4.1.

Квадрат 4Е.

197 Сосуда стеклянного, декорированного накладными нитями стенки фрагмент. Стекло стенки бледно-голубое, 
прозрачное, нити насыщенного светло-синего цвета.
Размеры: 1,05×1,1×0,05-0,25 см. Рис. 4.1; 4.4.

Слой 5.
Квадрат 4Е.

198 Сосуда стеклянного (лампады с узкой полой ножкой), донной части с выходом на ножку, фрагмент. Профиль частично 
реконструирован из четырех обломков. Стекло зеленоватое, прозрачное. Ножка полая. 
Размеры: 0,9×0,9×0,2 – 1,7×1,05×0,2 см; диаметр ножки – около 1,0 см. Рис. 4.3.

Слой 6.
Квадраты 1В, 
2А.

199 Сосуда стеклянного стенки с остатками вертикальной налепной полосы фрагмент. Стекло зеленоватое, прозрачное.
Размеры: сечение полосы – 0,55×0,3 см, длина фрагмента – 1,55 см. Рис. 4.3.

Слой 6.
Квадрат 2Е.

200 Сосуда стеклянного венчика  фрагмент. Стекло зеленоватое, прозрачное. Венчик прямой, край оплавлен, слегка 
утолщён. 
Размеры: 1,05×1,1×0,1-0,15 см; диаметр – около 7,0 см. Рис. 4.3.

Слой 6.
Квадрат 4С.

201 Сосуда стеклянного верхней части корпуса с ручкой фрагмент. Реконструирован из 5 обломков. Венчик прямой, 
слегка отогнут наружу, край оплавлен, немного утолщён. Ручка крепится к верхней части корпуса и к краю венчика. 
Стекло прозрачное с легким зеленоватым оттенком в местах утолщения, в его структуре видны мелкие округлые и 
горизонтально вытянутые пузырьки.
Размеры: диаметр – около 10,0 см; Н ручки – 2,8 см, сечение ручки – 0,35×0,3 см; размер фрагмента – 9,5×4,6 см, 
толщина стенки – 0,1 см. Рис. 4.3; 4.4.

Слой 12. 
Квадрат 3С.
Слой 14г. 
Квадрат 3С.

202 Сосуда стеклянного верхней части корпуса с ручкой фрагмент. Венчик прямой, край оплавлен, немного утолщён. Слой 12а.
Ручка крепится к верхней части корпуса и к краю венчика. Стекло прозрачное, насыщенного светло-синего цвета в 
местах утолщения, в его структуре видны мелкие округлые и горизонтально вытянутые пузырьки.
Размеры: 2,5×1,3×1,1 см, Н ручки – 2,5 см, сечение – 0,45×0,3 см. Рис. 4.3; 4.4.

203 Сосуда стеклянного верхнего прилепа ручки фрагмент. Стекло зеленоватое, прозрачное. Ручка с верхним креплением, 
кольцеобразная (нижний ее конец крепится практически сразу под верхним), стержень гладкий,  в сечении округлой 
формы – 0,3×0,3 см.
Размеры фрагмента: 1,35×1,35×1,3 см. Рис. 4.3; 4.4.

Слой 12в. 
Квадрат 2С. 

250
 

Бусина стеклянная (бисер), цилиндрическая, изготовлена из трубки. Стекло зеленое. Поверхность покрыта плотной 
белесой патиной. 
Размеры: диаметр – 0,4 см; высота –  0,2 см; диаметр отверстия – 0,15 см. Рис. 6.2.

Слой 13. 
Квадрат 2Е.


