
ким образом, природа аниона, практически не оказывая влияния на

величину предельного диффузионного тока, в значительной мере опре

деляет миграцию, вклад которой в процесс массопереноса в присут

С1ВИИ фтор-иона существенно выше, чем в других электролитах. Это и

определяет высокие предельные плотности тока, характерные для этих

электролитов,
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ВЛИЯНИЕ КАТИОННОГО СОСТАВА

НА МЕ30МОРФНЫЕ СВОЙСТВА БИНАРНblХ СИСТЕМ,

СОДЕРЖАЩИХ БУТИРАТЫ НАТРИЯ, РУБИДИЯ И ЦЕЗИЯ

Т. А. Мирная, В. Д. Присажный

Ряд солей низших алкановых кислот при температуре плавления Тпл
образуют ионные мезофазы или ионные жидкие кристаллы. Мезофазы

характеризуются определенным температурным интервалом существо

вания ~Т=Тпр---Тпл, где Тпр - температура просветления расплава, при

которой происходит переход жидкий кристалл - изотропный расплав.

Структура, термодинамические и транспортные свойства индивиду

альных щелочных солей низших карбоновых кислот были детально изу

чены [1, 2]. На основании этих исследований сделано предположение,

что основной структурной единицей ионной мезофазы является жидко

кристаллический домен, представляющий собой столбчатую последова

тельность электростатических параллельных слоев катионов и карбо

ксильных групп, удерживающих вместе легко разупорядочиваемые ал

кановые цепочки карбоксилат-анионов. Жидкокристаллические свойства

смешанных ионных расплавов, содержащих карбоксилат-анион, до сих

пор не изучались.

Мы иссле.довали термическое поведение бинарных систем

с.н.соокa-СзН7СООRЬ (1) и СзН7СООNа-СзН7СООСs (2), в кото

рых только бутират натрия является мезоморфным. Соли синтезиро

вали по методике [3], сушили тщательно в вакууме при 1500 48 ч,

хранили в эксикаторе над Р20s. Все измерения проводили в атмосфере

очищенного аргона. Температуру плавления и просветления определяли

по кривым нагревания и охлаждения, которые записывали на дерива

тографе ОД-IО2 (МОМ, Венгрия). Для идентификации переходов мезо

фаза - изотропный расплав исследовали пропускание поляризованного

света на поляризационном микроскопе «Ампливал» в отраженном свете

с фотоэлектрической приставкой и высокотемпературным нагреватель

ным столиком.

Рост Тrrp и увеличение ~T по мере замены катиона Na+ на катионы
"Rb+ или Свт отражает рост упорядоченности мезофазы (рисунок). По-
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Температура равновесий кристалл - мезо

фаза (1) и мезофаза - изотропный расплав

(2) в системах: а - СзН1СООNа
с.н-соонь, б-СзН7СООNа-СзН7СООСs.

а б
I I I

О 0,5 1,0 О 0,5 1,0
CJH] СООЯЬ, мод nол. Cjll?СООС5, мол. дол.

250

зоо

скольку В смешанных молекулярных жидких кристаллах добавление к

мезоморфному компоненту немезоморфного всегда ПРИВОдит к сниже ..
нию Тпр [4], то в данном случае аномальный ход Тпр связан, по-види
мому, с изменением природы межионных взаимодействий при обраэо

вании бинарного мезоморфного расплава. Образование смешанного

ионного расплава с общим анионом по модели, описанной в [5], со.

провождастся нарушением симметрии силового поля катионов, в ре

зультате чего усиливается связь катиона с большей плотностью заряда

(Na+) с анионом. Упрочение связи

катиона Na+ с бутират-анионом по ..
вышает термическую стабильность

мезофазы. Последующее уменьше

ние ~T мезофазы вплоть до пол ..
ного ее исчезновения происходит

вследствие значительного разбавле

ния мезоморфного компонента не-

мезоморфным, причем в случае системы (2) мезофаза исчезает при

меньших концентрациях немезоморфного компонента, чем в случае си

стемы (1), то есть разрушающее мезофазу действие катиона тем силь

нее, чем меньше плотность его заряда и больше размер.

Таким образом, в бинарных расплавах с общим карбоксилат-анио

ном возможно изменение температурных границ мезофазы за счет из

менения характера межионных взаимодействий.
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ОТДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСЕА ОТ ГАФНИЯ

ЭКСТРАКЦИЕй ТРИБУТИЛФОСФАТОМ

И3 ХЛОРИДНЫХ РАСТВОРОВ

Т. Т. Митюрева, Б. и. Данильцев, и. А. Шека, п. В. ДЮНОВ, А. В. Кошель

в промышленном способе разделения циркония и гафния из нитрат

но-хлоридных растворов экстракцией трибутилфосфатом гафний оста

ется в водной фазе вместе с титаном, кремнием, железом, алюминием,

кальцием, магнием и другими примесями. В процессе извлечения гаф

ния из водной фазы существующими методами и последующего концент-

432 УКРАИНСКИй ХИМИЧЕСКИй ЖУРНАЛ, 1983, Т. 49, М ..


