
Подставив с, из (29), получаем формулы аналогичного смысла для

систем с рециркуляцией электролита

1 (х, N) = zFQ(1 - фх) c~ ехр (- N (1 - Ф)]; (33)

1L (N) = zFQ(1 - Ф) c~exp [- N (1 - Ф)]. (34)

Приближенная МИВ дает то же значение относительного локаль

ного тока, что инестационарная МИВ. Совпадают также формулы (22)
и (31), (23) и (32).

Таким образом, полученные в данной работе формулы (8), (9),
(13), (15), (18-26), (28-34) могут быть использованы для учета из

менения во времени локального тока и концентрации ионов вещества,

восстанавливающегося на псевдоожиженном катоде, и распределении

их по высоте ПОЭ дЛЯ случая квадратичной зависимости поперечного

сечения А (х). Кроме того, для ячеек постоянного поперечного сечения

(В, Е=О) уравнения (28), (29), (32), (34) переходят соответственно

в (16), (17), (38), (39) работы [2]. Как показал численный расчет,

приближенная МИВ корректна, отсюда следует, что формулы (24) и

(28-34) также справедливы.
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КИНЕТИКА И МЕХАНИЗМ ИОНИЗАЦИИ МЕДИ В РАСТВОРАХ

ХЛОРНОЙ КИСЛОТЫ ПРИ НИЗКИХ плотноетях ТОКА

л. Ф. Козин, с. Н. Нагибин, К. К. Лепесов

в растворах индифферентных электролитов, не образующих комплекс

ных соединений с ионами меди, разряд и ионизация меди характеризу

ются плавными поляризационными кривыми суммарных двухэ.пектрон

ных реакций [1-3]

Си ==- Cl12-r + 2е;

Си2+ + 2е = Си,

(1)

(2)

которые протекают по стадийному механизму [1-6].
В присутствии лигандов, образующих комплексы с ионами Сцт,

поляризационные кривые разряда и ионизации меди имеют две сту-
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пени, каждая из которых отвечает переносу одного электрона [7, 8]

[СuХп](n-2)-+ е ---* [СuXп](n.-l)-; (3)

[СuХп](n-О- + е-+Си + nX-, (4)

(6)

(5)

где Х - Cl-, Вг-, CN-; п - координационное число, равное 4.
С помощью вращающегося дискового электрода с кольцом (ВДЭК)

было показано [3], что в сернокислом растворе электровосстановление

Си2+ также протекает в две стадии, а образование только одной волны

связано с нестабильностью ионов Сцт В таких растворах. Ионы Сцт

при ионизации меди в хлорнокислых растворах обнаружены в работах

[1, 2, 9]. Методом ВДЭК установлено [9], что с увеличением концент

рации HCI04 от 9 до 12М возрастает устойчивость и выход ионов Спт

по току. Согласно работам [9-14], в растворах некомплексующих

электролитов ионы Си+ подвергаются реакции диспропорционирования

(ДПП) по уравнению
kд

2Си+:;:Си2+ + Си,
k p

где kд - константа скорости реакции ДПП ионов Сц"; по [10] она

равна 109 М-1· с-1; по [11] в 0,1М Cll(CI04) z зависит от концентрации

псрхлората натрия-изменяется от 2,61·107 (1М NaCI04 ) до 8,2Х

Х 105 М-1· с-l (9 М NaCI04) .

Термодинамическая константа равновесия Кд реакции (5), выра

женная через активность ионов, участвующих в реакции ДПП

Кд == kдlk р = aCtJ2+la~u+'

равна 1,65·106 л/мuль. В реальных растворах положение равновесия

реакции (5) зависит от природы реакционной среды [2, 10, 11].
Цель настоящей работы - определить роль ионов промежуточной

валентности Си+ в электродном процсссе и установить кинетические

параметры электродных реакций ионизации меди в растворах хлорной

кислоты (0,5-10,9 М) методом ВДЭК.

Анодное растворение меди изучали на установке ВДЭК системы

ИЭЛАН с медным дисковым электродом и платиновым кольцом. Мед

ный дисковый электрод поляризовали от батареи аккумуляторов, ни

кольцевом электроде измеряли ток, задавая потенциалы при помощи

потенциостата П-5848. Потенциалы дискового электрода измеряли по

тенциометром Р-З07 относительно насыщенного каломельногоэлектрода

сравнения. Видимая поверхность дискового электрода равна 0,64 см-;

коэффициент эффективности ВДЭК - 0,45. Скорость вращения элект

рола изменяли от 500 до 1700 об/мин. Перед каждым опытом на диско

вый электрод. наносили слой меди из сернокислого электролита медне

ния при токе 5,0 мА. Использовали хлорную кислоту «Х. Ч.», высоко

концентрированную кислоту получали по -[ 16]. Растворы деаэрирова

.1ИСЬ продуванием тщательно очищенного от кислорода аргона. Экспе

рименты проводили в термостатируемой при 250 ячейке с разделенными

электродными пространствами.

Результаты поляризационных измерений на вр ащающемся диско

вом электроде с кольцом в 0,5М растворе HCI04 представлены на

рис. 1. Ток на кольцевом электроде /1':. возникает при окислении ионов

одновалентной меди

Cu+~Си2+ + е, (7)

образующихся при анодной поляризации медного дискового электрода

и диффундирующих к кольцевому электроду.

Ход поляризационных кривых на ВДЭК показывает, что окисление

ионов Стг! на кольцевом электроде начинается при потенциале, смещен

ном на 80-90 мВ в анодную сторону от стационарногопотенциала мед

ного дискового электрода, и лишь при токе на диске /Д= 1,0 мА потен-
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(8)

циал дискового электрода <рд близок к потенциалу начала окисления

ионов Сцт на кольцевом электроде. При потенциале кольцевого элект

рода <рн, равном 300-400 мВ, ток на кольце достигает предельного

значения /iH • Подобные зависимости на ВДЭК получены и для других

концентраций HCI04 в растворе.

Устойчивость одновалентных ионов в методе ВДЭК можно харак

теризовать коэффициентом стабильности K s [13]:

K-~
S -- N jд'

где lV - коэффициент эффективности. Для устойчивых ионов ПРОМС

жуточной валентности Ks= 1; если К.., < 1, то одновалентные ионы уча

ствуют во вторичных процессах, приводящих к снижению их выхода.

I~MA I~MA
Ks

0,1,

0.8 4 0,02

0,2
О.!,

ОО

О 0,2 0.4 О,б'Р,8 J 8 CHCl0~' м

Рис. 1. Поляризационные кривые окисления ионов Си+ на кольцевом электроде в 0,5 N\
I-ICIO, при токе на дисковом электроде, мА: 1 - 0,1; 2 - 0,25; 3-0,5; 4-1,0; 5
поляризационная кривая анодного растворения медного дискового электрода. '= 250,
00=500 об/мин.

Рис. 2. Зависимость коэффициента стабильности К.о; ионов Стг! от коицентрации хлор

ной кислоты СПСIО.· /"=25°, ы=500 об/мин.

(9)
k1

Си-+Си+ + е,

На рис. 2 показана зависимость Кв ионов Сц! от концентрации кислоты

при токе на дичке 0,1-1,0 мА. При концентрацииHCI04 8-10,9 М зна

чение Ks резко возрастает. Во всех растворах HCI04 К,«; 1, что свиде

тельствует о протекании какой-то реакции, снижающей концентра цию

ионов Сцт, достигающих кольцевого 'Электрода. Ею может быть электро

химическая реакция окисления ионов Си+ в соответствии со схемой

[1, 2]

или химическая реакция ДПП ионов Си+ [9 - 11, 14]

k1
Си-+Си+ + е;

kд
2Си+-+Си2+ + Си.

(10)

(11)

Это так называемые Е .. и Ее-механизмы. Без теоретического ана

лиза экспериментальных данных нельзя отдать предпочтение ни одно

му из названных механизмов.

Е-механизм. Для упрощения теоретического анализа примем, что

реакции стадийного отщепления электронов (9) протекают необратимо,

а скорость перехода ионов Cu+ В раствор с поверхности электрода

определяется только диффузией. Ток на дисковом электроде в соответ

ствии С уравнением (9) представим выражением

/д = /} + /2 = SдF(k1 + k2C~u+)' (12)

а предельный ток окисления ионов Си+ на кольцевом электроде - СООТНО"

шением

( 13)

УКРАИНСКИй ХИМИЧЕСКИй ЖУРНАЛ, 1983, т. 49. N9 10 1071



(17)

( 18)

где k1 и k2 - константы скорости 'Электрохимического окисления меди

до ионов Си+ И Си2+; s - поверхность дискового и кольцевого электро

ДОВ (Sд::= SK); F - число Фарадея; бd Си+ - толщина диффузионного слоя;

DCu+ - коэффициент диффузии ионов Си+; C~и+ - концентрация ионов Си+

У поверхности дискового электрода.

Для обработки экспериментальных данных, полученных с помощью

ВДЭК, пользуются отношением jД/ld}(:

k+kcs k k
Jд//К = 1 2 Си+ 1 t (14)

d NDсu+CScu+1бd Cu+ NDсu+С~u+lбdCu+ + NDсu+/бd Cu+ •

Поверхностную концентрацию ионов Сцт на дисковом электроде

определим из уравнения материального баланса по ионам Си+:

k1 = (k2 + Dсu+/бd Си+) ССи+; (15)

k1
CS + = (16)
Си k2 + Dсu+/бd Си+ •

Учитывая, что толщину диффузионного слоя можно выразить уравне

нием [15]
бd Си+ = 1,61D~:+vI/6ro-1/2

(" - кинематическая вязкость электролита; 00 - скорость вращения

электрода), после подстановки ССи+ И ()d Си+ В уравнение (14) получим

удобное для анализа экспериментальных данных выражение

jд//к = _1_ + З,22k2v 1/
6

• -1/2
d N 2/3 00 •NDcu+

Поскольку константа скорости электрохимической реакции (7)
окисления ионов Си+ зависит от потенциала дискового электрода-

(19)

то в координатах jдjldк - 00-1/2 для разных значений jд мы ДОЛЖНЫ по

лучить веерообразный ход прямых. Однако экспериментальныеданные

в координатах jД/fdК - 00-1/2 укладываются на одну прямую (рис. 3).
Последнее указывает, что анодное растворение меди на ВДЭК в хлор"

НОКИС.пом растворе протекает не по Е-механизму.

Ее-механизм. Предположим, что реакция ДПП ионов Сц! проте

кает необратимо в тонком реакционном слое, в реакции ДПП прини

мает участие лишь часть ионов Си+, а в объем раствора ионы Си+

переходят в результате диффузии. Такие предположения согласуются

с экспериментальнымирезультатамиданной работы. Для реакции окис

ления меди до ионов Сцт по реакции (10)

[д = аь; (20)

а ток окисления ионов Сп! на кольцевом электроде будет отвечать

уравнению (13). Отношение Jд/Jdl\ выражается в виде

IA/I~ = k1 (21)
NDсu+ссu+/бd Си+

Из уравнения материального баланса

k1 = (kд + Dсu+/бd Си+) C~и+

определяем поверхностную концентрацию ионов Сцт:

k1
c~ + =

u kA + Dсu+/бd cu+

(22)

(23)
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После подстановки уравнений (17) и (23) в (21) получим выраже

ние для отношения токов /Д/ldК при ионизации по Ее-механизму:

»н: = _1 + 1,61kд'V
1
/
б

ог1/2. (24)
н« N ND'f{~+

Результаты измерений на ВДЭI\ при !д=О,I-7-1,О мА в растворах

HCI04 0,5-10,9 М, полученные при различных скоростях вращения

электрода, представлены в координатах [Д/ldК - 00-1/2 на рис. 4. Зави

симости /д/ldк - (0-1/2 представляют прямые линии, отсекающие на оси

}-'//:
БО

з

11 ь :/~
/ . V'4

/ /YY'~ с ?
1 //X~ -'~

II:/~~»: ~
/V/ "",,'" . О
e:-~ -- ~~~~~- - - -.-..-.~~~

о 0.01, 0,08 ~~c~ О 0.04 0.08 c.j": с '/2

Рис. 3. Результаты измерений па ВДЭК в 0,5М HCIO~ при различных скоростях вра
щения в координатах l,-т./l(/Н_(j)-1/2. t= 25°.

Рис. 4. Зависимость I:ЧI(I](-ш- t / 2 при ионизации меди в растворах HCI04, М/л:

1- 0,5; 2 - 2,0; 3 - 4,2; 4 - 6,0; 5 - 8,6; 6 - 9,6; 7 - 10,9. t=25°.

ординат отрезок I/N=2,2 (N =0,45), что соответствуетуравнению (24).
С увеличением концентрацииHCI04 в растворе токи на кольцевом элек

троде li!\ возрастают и, следовательно, угловые коэффициенты прямых

[Д/JdR - (й-1/2 уменьшаются. Увеличение JdK в концентрированных рас

творах HCI04 обусловлено возрастанием устойчивости ионов Си+ из-за

снижения активности воды r11, 14]. Таким образом, представленныена

рис. 4 данные свидетельствуют, что процесс анодного растворения меди

в растворах HCI04 при небольших плотностях тока (Iд=О,l-:-I,О мА;

iд= 0 , 1 5- 1 ,56 мА/см2 ) подчиняется ЕС-механизму, состоящему из двух

Константы скорости ДПП ионов Cu+ в растворах нею,

(нсю.]. М tga ",1/6. ст1/6 kA, см/с

0,5 420 0,305 2,24·10-1
2,0 290 0,308 1,53·10-1
4,2 23'0 0,311 1,21·10-1
6,0 200 0,318 1,03· ]0-1

8,6 100 О,З4() 4,79·10-2
9,6 50 0,349 2.,34·10-2

10,9 20 0,361 9.03·10-3

стадий - электрохимической реакции (10) образования ионов Спт И

последующей химической реакции ДПП ( 11), не зависящей от по

тенциала.

Значения констант скорости реакции ДПП kn в соответствии с

уравнением (24) можно рассчитать из угловых коэффициентов зависи-
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мастей /д/ldн - (J)-1/2 (таблица). При расчетах значение Dcu+ было при

нято равным 1,41·10-5 ем2/с, а \7 для HCI04 при 250 рассчитаны по

данным работы [16].
С увеличением концентрации HCI04 значения kд снижаются. Сле

довательно, равновесие реакции ДПП с уменьшением активности воды

в растворе HCI04 смещается в сторону образования ионов Си+, воз

растает их устойчивость, что и является причиной увеличения токов

кольцевого электрода и снижения отношения !дjJdК в растворах HCI04

высоких концентраций.
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МЕХАНИЗМ ЭЛЕI(ТРООСАЖДЕНИЯ СЕЛЕНИДА КАДМИЯ

НА ТИТАНЕ В СЕРНОКИСЛЫХ ЭЛЕКТРОЛИТАХ

А. Т. Ваське, Е. М. Циковкин, с. К. Ковач

к электрохимическому осаждению пленок селенида кадмия на титане

исследователи проявляют значительный интерес, поскольку они широ

ко используются в новой технике, в частности в преобразовании солнеч

ной энергии. Однако механизм 'Этого процесса мало изучен. Авторы
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