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Изучены структура, твердость, кратковременная прочность и пластичность микрослой
ного композиционного наноматериала системы медь-цирконий-иттрий-молибден, получен
ного методом электронно-лучевого испарения и послойной конденсации из паровой фазы, в 
диапазоне температур 290...1070 К. Установлены корреляционные зависимости меж ду 
твердостью и характеристиками прочности композита.
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В в е д е н и е .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  в  к а ч е с т в е  э л е к т р о к о н т а к т н ы х  м а т е р и 

а л о в  д л я  т я ж е л о н а г р у ж е н н ы х  к о м м у т а ц и о н н ы х  а п п а р а т о в  в с е  б о л е е  ш и р о к о  

п р и м е н я ю т с я  м и к р о с л о й н ы е  к о м п о з и т ы  н а  о с н о в е  м е д и ,  м о л и б д е н а  и  р е д к о 

з е м е л ь н ы х  м е т а л л о в .  М а т е р и а л ы  д а н н о г о  к л а с с а ,  п о л у ч а е м ы е  м е т о д о м  

в ы с о к о с к о р о с т н о г о  и с п а р е н и я  в  в а к у у м е  с  п о с л е д у ю щ е й  к о н д е н с а ц и е й  с м е 

ш а н н о г о  п а р о в о г о  п о т о к а  н а  в р а щ а ю щ е й с я  п о д л о ж к е ,  о б л а д а ю т  у н и к а л ь 

н ы м и  ф и з и к о - м е х а н и ч е с к и м и  и  э к с п л у а т а ц и о н н ы м и  с в о й с т в а м и .  В  У к р а и н е  

в  Н П П  “ Г е к о н т ”  в  т е ч е н и е  р я д а  л е т  с е р и й н о  и з г о т о в л я ю т с я  д и с п е р с н о -  

у п р о ч н е н н ы е  к о м п о з и ц и о н н ы е  м а т е р и а л ы  с и с т е м ы  С и ^ г - У - М о  с е р и и  М Д К  

( Т У  У  2 0 1 1 3 4 1 0 . 0 0 1 - 9 8 )  с  с о д е р ж а н и е м  м о л и б д е н а  о т  2 , 5 . . . 5 , 0  д о  8 , 1 . . . 1 2 , 0  

м а с . %  и  с у м м а р н ы м  с о д е р ж а н и е м  ц и р к о н и я  и  и т т р и я  н е  б о л е е  0 ,8  м а с . %

[ 1 - 4 ] .
В  с в я з и  с  т е м  ч т о  м а т е р и а л ы  к о н т а к т н ы х  п а р  с и л ь н о т о ч н ы х  к о м м у 

т а ц и о н н ы х  а п п а р а т о в  в  п р о ц е с с е  э к с п л у а т а ц и и  п о д в е р г а ю т с я  н е  т о л ь к о  

в ы с о к о т е м п е р а т у р н о й  к о р р о з и и  и  э л е к т р и ч е с к о й  э р о з и и ,  н о  и  м е х а н и ч е с к и м  

н а г р у з к а м  п р и  п о в ы ш е н н ы х  т е м п е р а т у р а х ,  и с с л е д о в а н и е  и х  м е х а н и ч е с к и х  

х а р а к т е р и с т и к  в  д и а п а з о н е  р а б о ч и х  т е м п е р а т у р  п р е д с т а в л я е т  н е с о м н е н н ы й  

н а у ч н ы й  и  п р а к т и ч е с к и й  и н т е р е с .

В  р а б о т е  п р и в е д е н ы  д а н н ы е  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  и с с л е д о в а н и й  с т р у к 

т у р ы ,  п р о ч н о с т и ,  т в е р д о с т и  и  п л а с т и ч н о с т и  н а и б о л е е  п е р с п е к т и в н о г о  м и к р о 

с л о й н о г о  к о м п о з и ц и о н н о г о  м а т е р и а л а  м а р к и  М Д К - 3  с  с о д е р ж а н и е м  м о л и б 

д е н а  1 1 ,3  ±  0 ,2  м а с . %  в  и н т е р в а л е  т е м п е р а т у р  2 9 0 .  . . 1 0 7 0  К .

М е т о д ы  и с с л е д о в а н и й .  С т р у к т у р у  к о м п о з и ц и о н н о г о  м а т е р и а л а  и с с л е 

д о в а л и  м е т о д а м и  о п т и ч е с к о й  и  с к а н и р у ю щ е й  э л е к т р о н н о й  м и к р о с к о п и и .  

М е х а н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  о п р е д е л я л и  п о  р е з у л ь т а т а м  и с п ы т а н и й  н а  

р а с т я ж е н и е  в  в а к у у м е  п л о с к и х  п я т и к р а т н ы х  п р о п о р ц и о н а л ь н ы х  о б р а з ц о в  с  

р а с ч е т н о й  д л и н о й  р а б о ч е г о  у ч а с т к а  1 5  м м  н а  у с т а н о в к е  1 2 4 6 - Р  [ 5 ]  с о г л а с н о

© В. А. БОРИСЕНКО, В. В. БУХАНОВСКИЙ, Н. И. ГРЕЧАНЮК, И. Н. ГРЕЧАНЮК, И. МАМУЗИЧ,
В. А. ОСОКИН, Н. П. РУДНИЦКИЙ, 2005
ТХОТ 0556-171Х. Проблемы прочности, 2005, № 4 113



В. А. Борисенко, В. В. Бухановский, Н. И. Гречанюк и др.

Г О С Т  9 6 5 1 - 8 4  [ 6 ] .  О б р а з ц ы  в ы р е з а л и  и з  к о н д е н с а т а  т о л щ и н о й  0 , 9 —1 ,4  м м  в  

с о с т о я н и и  п о с т а в к и  ( п о с л е  в а к у у м н о г о  о т ж и г а  п р и  1 1 7 0  К  в  т е ч е н и е  3  ч . ) .  

П р и  к а ж д о й  т е м п е р а т у р е  и с п ы т ы в а л и  о т  т р е х  д о  ш е с т и  о б р а з ц о в .  С к о р о с т ь  

д е ф о р м и р о в а н и я  о б р а з ц а  с о с т а в л я л а  2  м м / м и н ,  ч т о  с о о т в е т с т в о в а л о  о т н о -
_3 _1

с и т е л ь н о й  с к о р о с т и  д е ф о р м а ц и и  — 2 , 2  • 1 0  с  . В  п р о ц е с с е  и с п ы т а н и й  з а 

п и с ы в а л и  д и а г р а м м ы ,  п о  к о т о р ы м  о п р е д е л я л и  у с л о в н ы й  п р е д е л  т е к у ч е с т и

о 0 2 , п р е д е л  п р о ч н о с т и  о в , о т н о с и т е л ь н о е  у д л и н е н и е  д  и  о т н о с и т е л ь н о е  

р а в н о м е р н о е  у д л и н е н и е  д р .  К р о м е  т о г о ,  о п р е д е л я л и  о т н о с и т е л ь н о е  с у ж е н и е

ч>.
Т в е р д о с т ь  о п р е д е л я л и  м е т о д о м  в д а в л и в а н и я  и н д е н т о р а  в  в и д е  п р а в и л ь 

н о й  ч е т ы р е х г р а н н о й  п и р а м и д ы .  В  к а ч е с т в е  н а к о н е ч н и к а  и с п о л ь з о в а л и  м о н о 

к р и с т а л л  с и н т е т и ч е с к о г о  к о р у н д а .  Н а г р у з к а  н а  о б р а з е ц ,  п е р е д а в а е м а я  ч е р е з  

п и р а м и д у ,  с о с т а в л я л а  1 0  Н .  И с п ы т а н и я  о с у щ е с т в л я л и  в  в а к у у м е  п р и  д а в л е 

н и и  н е  б о л е е  0 , 7  М П а  н а  у с т а н о в к е  У В Т - 2  [ 7 ]  с о г л а с н о  Д С Т У  2 4 3 4 - 9 4  [8 ] .

Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  д а н н ы е  о б р а б а т ы в а л и  с  п о м о щ ь ю  с т а н д а р т н ы х  м е 

т о д о в  м а т е м а т и ч е с к о й  с т а т и с т и к и .  П р и  э т о м  в ы ч и с л я л и  с р е д н е е  в ы б о р о ч н о е  

з н а ч е н и е  ( м а т е м а т и ч е с к о е  о ж и д а н и е )  х ,  в ы б о р о ч н о е  с р е д н е к в а д р а т и ч е с к о е  

о т к л о н е н и е  5 ,  к о э ф ф и ц и е н т  в а р и а ц и и  w  и  д о в е р и т е л ь н ы е  и н т е р в а л ы  А х  

д л я  м а т е м а т и ч е с к о г о  о ж и д а н и я  п р и  у р о в н е  з н а ч и м о с т и  а  =  0 ,0 5 .

Р е з у л ь т а т ы  э к с п е р и м е н т о в  и  и х  о б с у ж д е н и е .  С п е ц и ф и к а  т е х н о л о г и и  

п о л у ч е н и я  к о м п о з и т о в  о б у с л о в л и в а е т  ф о р м и р о в а н и е  о с о б о й  м и к р о с л о й н о й  

с т р у к т у р ы ,  п р и с у щ е й  д л я  н а н о м а т е р и а л о в  [ 9 ] ,  с  т о л щ и н о й  ч е р е д у ю щ и х с я  

с л о е в  м е д и  и  м о л и б д е н а  о т  0 ,1  д о  0 ,4  м к м  ( р и с .  1 ) .  Р а з м е р  з е р е н  м е д и  в  

к о м п о з и т е  с о с т а в л я е т  0 , 1 - 0 , 3  м к м ,  р а з м е р  з е р е н  м о л и б д е н а  -  0 , 1 - 0 , 2  м к м .

Рис. 1. Микроструктура композиционного материала С и-2г-У -М о (сканирующая электрон
ная микроскопия).

Х а р а к т е р и с т и к и  к р а т к о в р е м е н н о й  п р о ч н о с т и  и  п л а с т и ч н о с т и  к о м п о з и 

ц и о н н о г о  м а т е р и а л а  М Д К - 3  в  с о с т о я н и и  п о с т а в к и  в  и н т е р в а л е  т е м п е р а т у р  

о т  2 9 0 . . . 1 0 7 0  К  п р и в е д е н ы  в  т а б л .  1 . И з  д а н н ы х  т а б л .  1 с л е д у е т ,  ч т о  

р а з у п р о ч н е н и е  к о м п о з и т а  п р и  н а г р е в е  н о с и т  м о н о т о н н ы й  х а р а к т е р .  П р е д е л  

п р о ч н о с т и  и  у с л о в н ы й  п р е д е л  т е к у ч е с т и  м а т е р и а л а  м о н о т о н н о  с н и ж а ю т с я  

с о о т в е т с т в е н н о  с  6 4 5  и  5 9 6  М П а  п р и  к о м н а т н о й  т е м п е р а т у р е  д о  4 5  и  3 9  М П а  

п р и  1 0 7 0  К .
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Т а б л и ц а  1
Характеристики прочности и пластичности микрослойного композиционного 

материала МДК-3 в диапазоне температур 290...1070 К

Т , к а в, МПа а 0 2 , МПа 5 , % 5 р, % V , %

290 645 596 8,7 3,3 37,6

370 568 533 8,8 2,7 18,3

470 475 438 12,4 2,2 33,1

570 348 330 1,8 1,1 7,0

670 287 266 7,9 2,1 13,5

770 205 185 8,8 2,3 12,8

870 140 130 13,1 1,6 9,1

970 82 73 17,1 2,5 16,6

1070 45 39 21,7 3,4 33,7

Х а р а к т е р  т е м п е р а т у р н ы х  з а в и с и м о с т е й  п л а с т и ч е с к и х  с в о й с т в  м и к р о 

с л о й н о г о  к о м п о з и т а  б о л е е  с л о ж н ы й .  В и д н ы  э к с т р е м у м ы ,  с в я з а н н ы е  с  г о р я 

ч е й  х р у п к о с т ь ю  м а т е р и а л а ,  п р и с у щ е й  м е д и  и  е е  с п л а в а м .  В  ч а с т н о с т и ,  

р е з к о е  с н и ж е н и е  х а р а к т е р и с т и к  п л а с т и ч н о с т и  н а б л ю д а е т с я  п р и  т е м п е р а т у р е  

5 7 0  К .

Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  т е м п е р а т у р н ы х  з а в и с и м о с т е й  т в е р д о с т и  к о м 

п о з и ц и о н н о г о  м а т е р и а л а  М Д К - 3  п р е д с т а в л е н ы  в  т а б л .  2 .

Т а б л и ц а  2
Твердость микрослойного композиционного материала МДК-3 

в диапазоне температур 290 .1 0 2 0  К

Т , к НУср, МПа 5 w, % Д Н У , МПа

290 1802 310,8 17,3 ±  90,2

370 1349 208,5 15,5 ±  103,7

470 1066 94,1 8,8 ±  46,8

570 776 44,5 5,7 ±  22,1

670 577 64,1 11,1 ±  30,9

770 414 70,5 17,0 ±  35,1

870 303 86,1 28,4 ±  44,3

970 213 73,7 34,6 ±  36,7

1020 151 55,1 36,5 ±  25,1

С  п о в ы ш е н и е м  т е м п е р а т у р ы  т в е р д о с т ь  у м е н ь ш а е т с я  о т  м а к с и м а л ь н ы х  

з н а ч е н и й  1 8 0 2  ±  9 0 , 2  М П а  п р и  к о м н а т н о й  т е м п е р а т у р е  д о  м и н и м а л ь н ы х  

з н а ч е н и й  1 5 1  ±  2 5 ,1  М П а  п р и  1 0 2 0  К .

Т е р м о д и н а м и ч е с к и й  а к т и в а ц и о н н ы й  а н а л и з  з а в и с и м о с т е й  п р о ч н о с т и  и  

т в е р д о с т и  м и к р о с л о й н о г о  к о м п о з и ц и о н н о г о  м а т е р и а л а  М Д К - 3  о т  т е м п е р а 

т у р ы  п р о в о д и л и  п о  и з л о ж е н н о й  р а н е е  м е т о д и к е  [ 1 0 ,  1 1 ] .  П р и  э т о м  д л я  

у с т а н о в л е н и я  о с н о в н ы х  з а к о н о м е р н о с т е й  и з м е н е н и я  п р о ч н о с т н ы х  с в о й с т в  в  

и с с л е д о в а н н о м  д и а п а з о н е  т е м п е р а т у р  и с х о д и л и  и з  э к с п о н е н ц и а л ь н ы х  у р а в 
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н е н и и ,  о п и с ы в а ю щ и х  т е м п е р а т у р н ы е  з а в и с и м о с т и  п р о ч н о с т и  и  т в е р д о с т и  

с о о т в е т с т в е н н о :

а  =  А е х р ( и  | ;  ( 1 )

Н  = сА е х р

3 к Т  У 

и  
3кТ ( 2 )

г д е  Т  -  т е р м о д и н а м и ч е с к а я  т е м п е р а т у р а ,  К ;  и  -  э н е р г и я  ( э н т а л ь п и я )  

а к т и в а ц и и  п л а с т и ч е с к о й  д е ф о р м а ц и и ,  э В ;  к  -  п о с т о я н н а я  Б о л ь ц м а н а ;  А -  

п о с т о я н н а я ,  я в л я ю щ а я с я  ф у н к ц и е й  п а р а м е т р о в  м а т е р и а л а  и  с к о р о с т и  д е ф о р 

м а ц и и ;  с =  Н / а  -  к о н с т а н т а  п р о п о р ц и о н а л ь н о с т и .

1па0 2, 1п ав, 1пН У

Рис. 2. Температурные зависимости предела прочности а в, условного предела текучести ао 2 
и твердости Н У  микрослоИного композиционного материала МДК-3 в диапазоне температур 
290. ..1070 К: А  -  а в; О -  а 0 2; □  -  Н У .

Н а  р и с .  2  п о л у ч е н н ы е  д а н н ы е  п р е д с т а в л е н ы  в  к о о р д и н а т а х  1 п а 0 2 , 1 п а в , 

1 п Н У  -  1  Т . В и д н о ,  ч т о  т е м п е р а т у р н ы е  з а в и с и м о с т и  х а р а к т е р и с т и к  п р о ч 

н о с т и  и  т в е р д о с т и  с о с т о я т  и з  н е с к о л ь к и х  о б л а с т е И ,  в  п р е д е л а х  к о т о р ы х  о н и  

н о с я т  л и н е И н ы И  х а р а к т е р  и  у д о в л е т в о р я ю т  у р а в н е н и я м  ( 1 )  и  ( 2 ) .  К а ж д а я  и з  

у к а з а н н ы х  о б л а с т е И  с о о т в е т с т в у е т  о п р е д е л е н н о м у  в е р о я т н о м у  м е х а н и з м у  

п л а с т и ч е с к о й  д е ф о р м а ц и и .  Н а  о с н о в а н и и  у р а в н е н и И  ( 1 )  и  ( 2 )  п о  э к с п е р и 

116 ISSN 0556-171Х. Проблемы прочности, 2005, №  4



Температурные зависимости статических механических свойств

м е н т а л ь н ы м  д а н н ы м  п р о ч н о с т и  и  т в е р д о с т и  д л я  р а з н ы х  т е м п е р а т у р н ы х  

о б л а с т е й  в  д и а п а з о н е  ( 0 , 2 . . . 0 , 8 ) г П Л и б ы л и  о п р е д е л е н ы  з н а ч е н и я  э н е р г и и  

а к т и в а ц и и  п л а с т и ч е с к о й  д е ф о р м а ц и и  ( т а б л .  3 ) ,  с о о т в е т с т в у ю щ и е  у с л о в и я м
_3 _1

д е ф о р м а ц и и  м е т а л л о в  с  у м е р е н н ы м и  с к о р о с т я м и  1 0  с  п о д  д е й с т в и е м  

п р и л о ж е н н ы х  н а п р я ж е н и й ,  п р е в ы ш а ю щ и х  1 0 _ 4 м о д у л я  с д в и г а .

Т а б л и ц а  3
Энергия активации пластической деформации композиционного материала МДК-3 

и технически чистой меди, рассчитанная по различным характеристикам прочности

Материал Характеристика
прочности

и  (эВ) в интервале температур (К)

МДК-3

НУ

290...420 420...700 700...900 900...1070

0,11 0,19 0,67 0,93

о  в 0,04 0,19 0,66 2,97

0 0,2 0,04 0,18 0,66 3,26

Си

НУ

290...470 470...720 720...920 920...1030

0,05 0,22 0,93 1,85

А н а л и з  и  с о п о с т а в л е н и е  п о л у ч е н н ы х  з н а ч е н и й  э н е р г и и  а к т и в а ц и и  п л а с 

т и ч е с к о й  д е ф о р м а ц и и  м е д и  и  к о м п о з и ц и о н н ы х  м а т е р и а л о в  н а  е е  о с н о в е  

( т а б л .  3 ) ,  а  т а к ж е  о б о б щ е н н ы х  р а н е е  [ 1 0 ,  1 1 ]  р е з у л ь т а т о в  т е о р е т и ч е с к и х  и  

э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  р а б о т  п о  и з у ч е н и ю  п р о ц е с с о в  д е ф о р м а ц и и ,  в н у т р е н н е г о  

т р е н и я ,  п о л з у ч е с т и  и  с а м о д и ф ф у з и и  м е д и  п о з в о л я е т  з а к л ю ч и т ь :  в  ш и р о к о м  

д и а п а з о н е  т е м п е р а т у р  н а б л ю д а е т с я  п л а с т и ч е с к о е  т е ч е н и е  с  с у щ е с т в е н н ы м  

и з м е н е н и е м  э н е р г и и  а к т и в а ц и и  п р и  п е р е х о д е  о т  о д н о й  т е м п е р а т у р н о й  о б л а с 

т и  к  д р у г о й .  Э т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  п о с л е д о в а т е л ь н о й  с м е н е  д е й с т в у ю щ и х  

( к о н т р о л и р у ю щ и х ) ,  т е р м и ч е с к и  а к т и в и р о в а н н ы х  м е х а н и з м о в  п л а с т и ч е с к о й  

д е ф о р м а ц и и .  В о з м о ж н ы е  о с н о в н ы е  м е х а н и з м ы  д л я  м е т а л л о в  с и с т е м а т и з и 

р о в а н ы  в  р а б о т а х  [ 1 0 - 1 3 ] .  Х а р а к т е р  з а в и с и м о с т е й  п р о ч н о с т и  и  т в е р д о с т и  о т  

т е м п е р а т у р ы  а н а л о г и ч е н ,  о н и  п о д ч и н я ю т с я  о б щ и м  з а к о н о м е р н о с т я м  и з м е 

н е н и я  с в о й с т в  с  п о в ы ш е н и е м  т е м п е р а т у р ы .

А н а л и з  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  и  р а с ч е т н ы х  д а н н ы х  п о к а з а л ,  ч т о  у к а з а н 

н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  п р о ч н о с т и  и с с л е д у е м о г о  м а т е р и а л а  к о н т р о л и р у ю т с я  

о д н и м и  и  т е м и  ж е  м е х а н и з м а м и  п л а с т и ч е с к о й  д е ф о р м а ц и и ,  и  т е м п е р а т у р н ы е  

о б л а с т и  и х  д е й с т в и я  с о в п а д а ю т .  П о э т о м у  п о и с к  к о р р е л я ц и о н н ы х  с о о т н о 

ш е н и й  м е ж д у  х а р а к т е р и с т и к а м и  п р о ч н о с т и  с л е д у е т  п р о в о д и т ь  н а  т е х  у ч а с т 

к а х  т е м п е р а т у р н о г о  д и а п а з о н а ,  г д е  п р о ч н о с т ь  к о н т р о л и р у е т с я  о д и н а к о в ы м и  

м е х а н и з м а м и  и л и  п о  к р а й н е й  м е р е  н е  п р о и с х о д и т  с м е н ы  п о с л е д н и х  ( д л я  

к о м п о з и ц и о н н о г о  м а т е р и а л а  М Д К - 3  -  э т о  у ч а с т к и  2 9 0 . 4 2 0  К ,  4 2 0 . 7 0 0  К ,  

7 0 0 . . . 9 0 0  К  и  9 0 0 . . . 1 0 7 0  К ) .

Ц е л ь ю  к о р р е л я ц и о н н о г о  а н а л и з а  я в л я е т с я  у с т а н о в л е н и е  ф у н к ц и о н а л ь 

н о й  с в я з и  м е ж д у  т в е р д о с т ь ю  и  п р е д е л о м  п р о ч н о с т и  о в , а  т а к ж е  у с л о в н ы м  

п р е д е л о м  т е к у ч е с т и  о 0 2. Э м п и р и ч е с к и е  р а с п р е д е л е н и я  о в и  о 0 2 ( р и с .  3 )  

п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  с о в о к у п н о с т ь  т о ч е к  н а  п л о с к о с т и ,  к о о р д и н а т ы  к о т о р ы х  

с о о т в е т с т в у ю т  з н а ч е н и я м  у к а з а н н ы х  х а р а к т е р и с т и к  п р и  р а з л и ч н ы х  ф и к с и 
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р о в а н н ы х  т е м п е р а т у р а х .  К а к  в и д н о ,  п о л я  к о р р е л я ц и и  и м е ю т  н е с к о л ь к о  

у ч а с т к о в ,  к а ж д ы й  и з  к о т о р ы х  д о с т а т о ч н о  х о р о ш о  о п и с ы в а е т с я  л и н е й н о й  

ф у н к ц и е й  р е г р е с с и и .  П р и ч е м  т а к о й  в и д  ф у н к ц и и  п о л н о с т ь ю  у д о в л е т в о р я е т  

т е о р е т и ч е с к и м  в ы к л а д к а м  о  л и н е й н о й  з а в и с и м о с т и  м е ж д у  т в е р д о с т ь ю  и  

х а р а к т е р и с т и к а м и  п р о ч н о с т и .  Т е м п е р а т у р н ы е  и н т е р в а л ы  д л я  э т и х  у ч а с т к о в ,  

к а к  и  с л е д о в а л о  о ж и д а т ь ,  с о в п а д а ю т  с  и н т е р в а л а м и  о т д е л ь н ы х  м е х а н и з м о в  и  

п р о ц е с с о в  п л а с т и ч е с к о й  д е ф о р м а ц и и .

Т а б л и ц а  4
Эмпирические коэффициенты регрессии а, Ь характеристик прочности 

на твердость композиционного материала МДК-3

Вид связи Т , К а Ь Коэффициент корреляции

а  в -  Н У 290...420 0,170 339 1,0

420...700 0,388 57 0,996

700...900 0,586 - 3 7 1,0

900...1070 0,597 - 4 5 1,0

ао,2 -  Н У 290...420 0,139 345 1,0

420...700 0,353 60 0,996

700...900 0,495 -  20 1,0

900...1070 0,548 -  44 1,0

а в, а 0>2 , МПа

Рис. 3. Поле корреляции и линии регрессии характеристик прочности на твердость микро- 
слойного композиционного материала МДК-3 в условиях температур: □  -  а в — Н У ; О  -  
ао,2 -  Н У .
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Температурные зависимости статических механических свойств

Р е з у л ь т а т ы  р а с ч е т а  к о э ф ф и ц и е н т о в  к о р р е л я ц и и  и  к о э ф ф и ц и е н т о в  р е 

г р е с с и и  л и н е й н о й  ф у н к ц и и  в и д а  y  =  ax +  b , о п и с ы в а ю щ е й  о т д е л ь н ы е  у ч а с т 

к и  э м п и р и ч е с к о г о  р а с п р е д е л е н и я ,  п р и в е д е н ы  в  т а б л .  4 .

В ы в о д ы

1 . Э к с п е р и м е н т а л ь н о  у с т а н о в л е н ы  з а к о н о м е р н о с т и  и з м е н е н и я  х а р а к т е 

р и с т и к  с т а т и ч е с к о й  п р о ч н о с т и  и  т в е р д о с т и  м и к р о с л о й н о г о  к о м п о з и ц и о н 

н о г о  м а т е р и а л а  М Д К - 3  с и с т е м ы  C u - Z r - Y - M o  в  ш и р о к о м  д и а п а з о н е  т е м п е 

р а т у р ,  а  т а к ж е  к о р р е л я ц и о н н ы е  с в я з и  м е ж д у  н и м и .

2 .  И з м е н е н и е  х а р а к т е р и с т и к  п р о ч н о с т и ( п р е д е л  п р о ч н о с т и ,  у с л о в н ы й  

п р е д е л  т е к у ч е с т и  и  т в е р д о с т ь )  п р и  н а г р е в е  к о н т р о л и р у е т с я  о д н и м и  и  т е м и  

ж е  м е х а н и з м а м и ,  т е м п е р а т у р н ы е  о б л а с т и  д е й с т в и я  к о т о р ы х  с о в п а д а ю т

3 . О п р е д е л е н ы  к о э ф ф и ц и е н т ы  у р а в н е н и й  р е г р е с с и и ,  с в я з ы в а ю щ и е  т в е р 

д о с т ь  с  д р у г и м и  х а р а к т е р и с т и к а м и  п р о ч н о с т и  э л е к т р о к о н т а к т н о г о  м а т е р и 

а л а  М Д К - 3 ,  д л я  к а ж д о г о  и н т е р в а л а  т е м п е р а т у р .

Р е з ю м е

В и в ч е н о  с т р у к т у р у ,  т в е р д і с т ь ,  к о р о т к о ч а с н у  м і ц н і с т ь  і  п л а с т и ч н і с т ь  м і к р о -  

ш а р о в о г о  к о м п о з и ц і й н о г о  н а н о м а т е р і а л у  с и с т е м и  м і д ь - ц и р к о н і й - і т р і й - м о -  

л і б д е н ,  щ о  о т р и м а н и й  з а  м е т о д о м  е л е к т р о н н о - п р о м е н е в о г о  в и п а р у в а н н я  і 

п о ш а р о в о ї  к о н д е н с а ц і ї  з  п а р о в о ї  ф а з и ,  в  д і а п а з о н і  т е м п е р а т у р  2 9 0 . . . 1 0 7 0  К . 

У с т а н о в л е н о  к о р е л я ц і й н і  з а л е ж н о с т і  м і ж  т в е р д і с т ю  і  х а р а к т е р и с т и к а м и  м і ц 

н о с т і  к о м п о з и т а .
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