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ФАсони керАМіЧних лЮлЬок  
длЯ кУріннЯ тЮтЮнУ xVII — поЧАткУ xIx ст.  

З роЗкопок У киЄВі тА їх АнАлогії

стаття присвячена глиняним люлькам для 
куріння тютюну XVII — початку XIX ст., знайде-
ним у Києві. Розглянуто групи знахідок за зовніш-
ньою подібністю. В середині цих груп виділено фасони 
виробів, які набували популярності у певні проміж-
ки часу. Наведено аналогії знахідкам з українських 
земель та інших територій. Простежено еволюцію 
деяких фасонів протягом XVII — початку XIX ст.
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за останні десятиліття в ході археологічних 
досліджень накопичено і введено до науково-
го обігу великий обсяг археологічної кераміки 
XVII — початку XIX ст., в тому числі — глиня-
них люльок для куріння тютюну. в Києві ар-
хеологічні комплекси вказаного часу є постій-
ним об’єктом вивчення. Особливістю є те, що у 
пізньосередньовічний і модерний час це місто 
було не тільки великим торговельним цент-
ром, а й осередком виробництва різноманітної 
керамічної продукції, в тому числі люльок для 
куріння тютюну. знахідки з території Києва не-
рідко походять із датованих комплексів. Аналіз 
і класифікація київських знахідок у багатьох 
випадках може бути основою для аналогічних 
побудов щодо більших регіонів, як, наприклад, 
для Середнього Подніпров’я, так і в цілому для 
українських земель.

загалом, керамічні люльки за конструкцією 
належать до трьох типів: 1) двочастинні, так 
званого «східного» типу, чубук і власне люлька 
у них є окремими деталями (рис. 1: 1); 2) одно-
частинні, так звані «голландського» типу, чубук 
і чашечка таких люльок становить одне ціле 
(рис. 1: 2); 3) тричастинні люльки, чубук такої 

люльки вставляється у своєрідний перехідник, 
у який в свою чергу вставляється одночастинна 
люлька (рис. 1: 3; Puziuk 2017, s. 76; 2021, s. 75, 
110—113). Останній різновид з’явився порівня-
но пізно і використовувався у заможній верстві 
суспільства в ХVIII—XIX ст. Такі люльки пред-
ставлені в музейних колекціях, але є рідкістю 
серед археологічних матеріалів. часто вони і 
одночастинні люльки для них виготовлялися з 
порцеляни (Коваленко 2008, с. 41—42, Puziuk 
2017). У цій статті розглянуто двочастинний 
тип люльок як найпоширеніший на території 
України і пануючий серед знахідок з Києва. 
знахідки одночастинних люльок є рідкісними, 
немає свідчень про їх місцеве виробництво. Од-
нак нечисленні фрагменти таких люльок вияв-
лених у Києві, батурині і на Хортиці вже опуб-© А. А. чЕКАНОвСЬКИй, 2022

рис. 1. Основні різновиди люльок за конструкцією: 
1 — двочастинні, т. з. «східного», «турецького» типу; 
2 — одночастинні, т. з. «північно-західного», «захід-
ного», «голландського» типу; 3 — тричастинні люль-
ки кінця — другої половини ХVІІІ—ХІХ ст.
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ліковані (Шелеметьєва 2014, с. 188; Мироненко 
2017, с. 329; чекановський 2020, с. 98).

Двочастинні люльки за формою чашечки 
для тютюну можна поділити на кілька різно-
видів. бутоноподібні люльки найменший діа-
метр чашечки мають в її нижній, або середній 
за висотою частині. У нижньої частини чашеч-
ки частіше більший діаметр ніж у верхньої і 
вінець (рис. 2; 3: 1—10; 4: 1—4, 13—14, 16—17, 
19; 6: 1—6, 22; 7; 8: 1—6; 10: 1—8, 11—15; 11: 
6; 13: 2, 6—8; 17). Горщикоподібні люльки най-
менший діаметр чашечки мають у верхній час-
тині, іноді — у середній (рис. 4: 11—12, 15, 18; 
6: 13—21; 8: 9; 10: 9—10, 17—19; 12: 1—3, 8; 13: 
1, 3—5; 14: 1, 2, 7). є фасон горщикоподібних 
люльок, у яких поверхня чашечки сформована 
у вигляді пелюсток, котрі доходять майже до 
вінець, а найвужчий діаметр чашечки знахо-
диться біля вінець (рис. 14: 3, 5—6; Гусач 2013, 
с. 381, Качан, балакін 2010, с. 141; Мироненко 
2017, с. 334; чекановський 2020, с. 99). Кане-
люрні люльки мають чашечку без помітного 
звуження і поверхню сформовану відповідним 
чином — канелюрами повздовжнього рельєфу 
по всьому корпусу виробу від вінець до муфти, 
в яку вставлявся чубук (сама муфта з отвором 
для чубука оздоблювалася інакше, або мала 
гладку поверхню; рис. 3: 12—19; 4: 5—9; 5; 6: 
7—12). Специфічний тип складають фігура-
тивні люльки, у яких чашечки виготовлені у 
вигляді голови (обличчя) людини, тварини або 
якогось предмета. за формою чашечки вони 
можуть бути схожими на люльки перших двох 
типів (рис. 11: 1—2, 4, 7; 15; 16).

Іноді люльки мають ознаки як бутоноподіб-
них, так і горщикоподібних виробів. Напри-
клад, вони можуть мати бутоноподібну чашеч-
ку і широкі вінця (рис. 4: 1; 6: 1; 10: 5; 12: 5), або 
горщикоподібну чашечку з нижньою частиною, 
розкресленою ритованими лініями на сектори 
чи пелюстки (рис. 4: 18; 10: 10; 12: 1—3, 8; 13: 1, 
3—4; 14: 1, 4, 7). зрідка зустрічаються люльки з 
вертикальними стінками чашечки, без звужен-
ня, але з виділенням нижньої частини рельєф-
ним оздобленням (рис. 2: 12, 3: 11). виділяти 
окремий тип виробів зі змішаними ознаками 
вважаємо недоцільним. Ці вироби можуть бути 
віднесеними до певної групи за переважаючою 
по виразності ознакою декору.

Найстаріші за датуванням люльки в Києві 
знайдено в урочищі Гончарі-Кожум’яки, де у 
XVII — на початку XIX ст. був великий гончар-
ний осередок. На вул. Гончарній, (розкоп 14), 
вул. воздвиженській, 41—43 (1987 р., розкоп 4) 
і на прилеглій ділянці в шарах і об’єктах, да-
тованих серединою XVII — початком XVIII ст. 
за знахідками монет другої половини XVII ст., 
були виявлені білоглиняні люльки. Деякі з 
них вкриті поливою. На розкопі по вул. воздви-
женській, 45—47 (1992 р.) люльки походять із 
заповнення господарчої будівлі, де також була 
шведська монета другої половини XVII ст. У 

розкопі на вул. воздвиженській, 39 у 1987 р. в 
шарі другої половини XVII — початку XVIII ст. 
були знайдені одна бутоноподібна (рис. 2: 11) 
і три горщикоподібні малі білоглиняні люль-
ки (рис. 6: 13, 14, 21) поряд з двома солідами 
Карла-Густава (1654—1660) і Густава Адоль-
фа (1621—1632), а в шарі над ними виявлена 
монета «деньга» 1741 р. Дві люльки ідентичні, 
вкриті зеленою поливою (рис. 6: 13, 14; чека-
новський, чміль 1996, с. 102—104). знахідки 
мають аналогії серед неполив’яних люльок 
з батурина (рис. 4: 11, 12; Мироненко 2017, 
с. 335). в кількох місцях у шарах над гончар-
ними горнами були зібрані монети 30—40-х рр. 
XVIII ст. (Козубовський, Івакін, чекановський 
1993, с. 122—124; чекановський 1993, с. 116, 
119). На розкопі 14 на вул. Гончарній велика 
кількість люльок містилася серед викиду бра-
кованої кераміки. в основному — це фрагмен-
ти і фрагментовані люльки, які розкололися 
під час випалювання в горні. Кілька люльок 
знайдено в заповнені випалювальної камери 
гончарної печі та біля її устя. бутоноподібні 
люльки представлені кількома фасонами (че-
кановський 1993, с. 117—118; чекановський, 
чміль 1996, с. 102). У таких люльок нижня час-
тина чашечки для тютюну могла бути різних 
форм, а саме: пелюсткоподібна або секторне 
членування, виділене об’ємно або орнаментом 
(рис. 2: 8—11, 13—14; 3: 3; 4: 13—14, 16, 20; 6: 
1—2, 5—6, 22; 7), яке могло бути виконано ве-
ликою кількістю порівняно тонких канелюрів 
і рисок-заглиблень між ними (рис. 2: 12; 4: 
13—14; 7: 2—3, 6—8); сфероподібна нижня 
частина чашечки (рис. 2: 15—19, 21—23; 3: 2, 
4, 7, 9); напівсферична, сегмент сфери (рис. 2: 
5—7, 20); дископодібна, тонкий сегмент сфе-
ри (рис. 2: 1—4); мушлеподібна, рання форма. 
Люльку з мушлеподібною нижньою частиною 
чашечки знайдено неподалік на вул. Гончар-
ній, розкоп 2 (рис. 3: 1; чекановський, чміль 
1996, с. 102). Аналогів їй мало. Дещо схожою на 
неї, але з гладкою верхньою часиною чашечки, 
є зелена полив’яна люлька з Кракова (рис. 3: 8; 
Puziuk 2016, s. 287, 295, 299).

Сліди ще одного осередка керамічного ви-
робництва, в тому числі виготовлення люльок 
для куріння тютюну, виявили у 2016 р. в районі 
вулиці Кирилівської, 37 (чміль, чекановський 
2016, с. 230—234). Крім власне люльок (рис. 4: 
1—9) тут були знайдені фрагменти пристроїв 
для їх сушіння і випалу (рис. 4: 10; Івакін та ін. 
2017, с. 44). Аналогічні пристрої відомі з архео-
логічних досліджень на Гончарях-Кожум’яках, 
в чернігові, в Польщі (виногродська 2005, с. 88; 
чекановський, чміль 2005, с. 94; Кухарська, 
Михайлова 2019, с. 119—121; Świechowska, 
Dukwicz 1955, tabl. 17; Meyza 1997, s. 41). з роз-
копу на вул. Кирилівській, 37 походить 9 фраг-
ментів люльок, з них — 5 з поверхнею, оздоб-
леною рельєфними канелюрами, 4 фрагменти 
належать люлькам бутоноподібної форми. Се-
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рис. 2. бутоноподібні люльки середини — другої половини XVII ст. різних фасонів: 1—6, 8, 9, 12, 14, 16, 
20—22 — вул. воздвиженська (1—6, 9, 16, 20—22 — № 41—43, розкоп 4; 8 — № 43, траншея, гончарне гор-
но; 12 — № 39, розкоп 1; 14 — № 45—47); 7, 11, 15, 17—19, 23 — вул. Гончарна, розкоп 14; 10, 13 — Київ 
(10 — замкова гора; 13 — житній ринок); 16 — вул. Хорива



172 ISSN 2227-4952 (Print), ISSN 2708-6143 (Online). Археологія і давня історія України, 2022, вип. 2 (43)

Публікація археологічних матеріалів

ред них — 2 фрагментовані люльки, 1 відросток-
тулійка, 1 фрагмент чашечки бутоноподібної 
форми: 1 з напівсферичною нижньою частиною 
чашечки і ще 1 зі сфероподібною.

Фрагмент чашечки бутоноподібної люльки зі 
сфероподібною нижньою частиною має на вер-
хній «півкулі» цієї деталі оздоблення поясом 
вертикальних рельєфних ліній (рис. 4: 2). вони 
доходять до середини нижньої частини чашеч-
ки, по її «екватору» проходить горизонтальна 
рельєфна лінія. відросток-тулійку для чубука 
відбито. він заходив частиною об’єму під чашеч-
ку. верхня частина чашечки люльки — меншого 
діаметра, закінчується потовщенням на вінчи-
ку. Поверхня люльки вкрита прозорою поливою. 
Рельєфи оздоблення нечіткі, «змазані» (чміль, 
чекановський 2016, с. 233). Аналогії для цього 
виробу є серед знахідок у чигирині (чекановсь-
кий, 2002, с. 165) і в Києві на вул. воздвижен- 
ській, 43, розкоп 4 (рис. 3: 4; чекановський, 
чміль 1996, с. 104). Інша бутоноподібна фраг-
ментована люлька, з відбитим відростком-
тулійкою, мала неорнаментовану чашечку з 
напівсферичною нижньою частиною (рис. 4: 1). 
Стінки верхньої частини чашечки для тютю-
ну майже циліндричні, її діаметр трохи збіль-
шується до вінець. Під вінчиком — заглиблена 
подвійна риска довкола чашечки. Місце пере-
ходу від нижньої частини до верхньої оздобле-
но рядом заглибин, які імітують коліщатковий 
штамп, але зроблені, вочевидь, просто зато-
ченою паличкою. Під ним — горизонтальний 
рельєфний поясок довкола чашечки, несуціль-
ний, з випадковими перебоями. частина рельє-
фу відростка люльки заходить під чашечку. 
всередині чашечка закопчена — отже, люлька 
була у вжитку. Нижня частина чашечки ще 
однієї бутоноподібної люльки вкрита поясом 
штампованого орнаменту з ромбів і крапок 
(рис. 4: 4; чміль, чекановський 2016, с. 233—
234). Аналогії для цього виробу є серед знахідок 
в Києві на замковій горі (рис. 3: 6—7) (чеканов-
ський, чміль 1996, с. 104, рис. 2: 10, 13). відрос-
ток-тулійку з фрагментом чашечки визначаємо 
теж як частину бутоноподібної люльки, оскіль-
ки відросток частково заходить під чашечку 
для тютюну, що більше характерно саме для та-
кого типу (рис. 4: 3; чміль, чекановський 2016, 
с. 232, 234). знахідки на вул. Кирилівській, 37 
були виявлені в культурному шарі, датованому 
нумізматичним і керамічним матеріалом. Усьо-
го на цій ділянці знайдено 24 монети: 19 — із 
шару та 5 — з об’єктів. Попередньо, до очистки 
і реставрації, їх за зовнішнім виглядом можна 
було визначити або як соліди XVII ст., або як 
російські полушки та деньги першої половини 
XVIII ст. (визначення Г. А. Козубовського). Та-
кож матеріалом для датування була кераміка, 
за якою утворення нашарувань можна окрес-
лити вужчим періодом — другою половиною 
XVII — першою половиною XVIII ст. (чміль, 
чекановський 2016, с. 233).

бутоноподібні люльки XVII—XVIII ст. вияв-
лені також в інших районах міста. Добре да-
товані вироби знайдено на розкопках поблизу 
церкви Спаса на берестовому (1989 р.). Тут було 
досліджено залишки північного кута будівлі, 
решта котловану якої заходила під земляний 
оборонний вал початку XVIII ст. У культурно-
му шарі поряд зі спорудою знайдені монети 
Сигізмунда ІІІ 1623 р. і 1626 р. Одна з люль-
ок має пелюсткоподібне членування нижньої 
частини, а друга сфероподібний низ чашечки 
(рис. 3: 3, 5; Гончар 1993, с. 91—96). в районі 
Києво-Печерської лаври бутоноподібні люльки 
виявлені під час розкопок на подвір’ї воскре-
сенської церкви в об’єкті, який автори розко-
пок пов’язали з шинком, зображеним на плані 
А. Кальнофойського 1638 р. Опубліковано 
3 люльки з секторним членуванням (рис. 7: 7—
8; загребельний, балакін 1999, с. 110; Качан, 
балакін 2010, с. 140—141). При дослідженнях 
із західного боку фортечної споруди XVIII ст. 
біля печерської гауптвахти було зібрано 13 
глиняних люльок, в тому числі 7 виробів пов-
ної форми і мундштуки однокорпусних люль-
ок «голландського» типу. чотири люльки були 
зі сфероподібною нижньою частиною чашечки 
(рис. 10: 3—5, 8; Качан, балакін 2010, с. 141). У 
1988 р. обстежувалися об’єкти вздовж вул. Ци-
тадельної. Тут були знайдені чотири люльки: 
три бутоноподібні зі сфероподібною нижньою 
частиною чашечки (рис. 6: 4; 10: 6—7) і фраг-
мент фігуративної люльки (рис. 15: 3; Качан, 
балакін 2010, с. 142). бутоноподібні люль-
ки мали чашечки, оздоблені в різний спосіб: 
поділом лініями на сектори з орнаментацією 
між ними (рис. 10: 6); заглибленими точками 
(рис. 10: 4); з гладкою чашечкою і відростком, 
що заходить під неї («кіль») (рис. 6: 4). Автори 
розкопок пов’язують знахідки з існуванням 
на цьому місці Солдатської слободи першої 
половини XVIII ст. Під час досліджень в кор-
пусі № 2 Києво-Печерської лаври (Митропо-
личі покої) була виявлена полив’яна люлька з 
об’ємним пелюсткоподібним членуванням ниж-
ньої частини чашечки. за розмірами, формою 
і оздобленням вона характерна для XVIII ст., 
хоча чашечка зроблена нижчою, ніж це стало 
поширеним у другій половині XVIII — ХІХ ст. 
знахідку пов’язують з проживанням у цій спо-
руді імператриці єлизавети Петрівни з почтом 
у 1744 р. (рис. 7: 16). Люльки зі сфероподібною 
нижньою частиною чашечки і з секторним оз-
добленням були виявлені під час досліджень 
корпусу № 8 (рис. 6: 1, 3; Качан, балакін 2010, 
с. 142—143). загалом, на територіях монасти-
рів, які досліджувалися археологічно, знахідки 
люльок для куріння є нечисленними.

знахідки бутоноподібних люльок відомі й з 
інших районів міста — замкова гора, житній 
ринок, вул. Хорива (рис. 2: 10, 13, 16; чеканов-
ський, чміль 1996, с. 102, 104), Софійська пло-
ща (рис. 6: 2, 5), вул. велика житомирська, 2, 



рис. 3. бутоноподібні і канелюрні люльки XVII ст.: 1, 12, 17—19 — вул. Гончарна (1 — розкоп 2; 12, 17—
19 — розкоп 14); 2, 4, 10, 13—16 — вул. воздвиженська, 41—43, розкоп 4; 3, 5 — церква Спаса на берестові; 
6, 7 — Київ, замкова гора; 8 — Краків, Польща; 9 — вул. велика житомирська, 2; 11 — Андріївський узвіз
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1989 р. (рис. 3: 9). Деякі з них мають аналоги 
з місця їх виробництва — урочища Гончарі-
Кожум’яки (рис. 2: 9, 11, 14, 16; чекановський 
1993, с. 117; чмиль, чекановский 1995, с. 158). 

Дуже схожі люльки відомі на Полтавщині (Ко-
валенко 2008, с. 64, 82) і у батурині (пор. різні 
фасони: Київ — рис. 2: 18; 4: 15, 18; 6, 13, 14, 19—
21; батурин — рис. 4: 11, 12, 17, 20; Мироненко 

рис. 4. бутоноподібні, канелюрні і горщикоподібні люльки: 1—9 — вул. Кирилівська, 37; 10 — стержні від 
підставки для сушіння і випалу люльок; 11, 12, 16, 17, 20 — батурин, цитадель; 13, 14, 18 — вул. Гончарна 
(13 — розкоп 12; 14, 18 — розкоп 15); 15 — вул. воздвиженська, розкоп 2; 19 — вул. Щекавицька, 46, ХІХ ст.
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2017, с. 334—335). Для батуринських виробів 
верхньою датою побутування можна вважати 
рік розорення міста російськими військами на 
початку XVIII ст. (1709 р.). Порівняно ранні 
дати мають люльки з берестечка — 1653 р., рік 
битви (рис. 7: 6; 9: 1; Свешников 1992, с. 187), 
з башти Дорошенка в чигирині — 1678 р., рік 
руйнування фортеці (рис. 5: 14; 7: 5, 10; чека-
новський 2002, с. 162—163, 165) і з села Шепель 
на волині, де люльки були виявлені у запов-
ненні будівлі разом з монетами (рис. 7: 12; 10: 
2; златогорський, баюк, вашета 2013, с. 26—
27). бутоноподібні вироби з точковим штампом 
(у тому числі з точками, що ділять низ чашеч-
ки на сектори) виявлені у варшаві і датовані 
другою половиною XVII — першою половиною 
XVIII ст. (рис. 10: 13—15; Meyza 1997, s. 38). 
Люлька XVII ст. з ритованими секторами знай-
дена в угорській фортеці Надьканіжа. Автор 
публікації вважає фасон турецьким (рис. 10: 
12). Мала сіроглиняна люлька з ритовани-
ми секторами і тричастинним штампом між 
лініями зберігається в колекції Краківського 
археологічного музею. Датована вона широко 
XVII — першою половиною XVIII ст. (рис. 10: 
11; Puziuk 2016, s. 289, 295, 298).

На Гончарях-Кожум’яках (вул. Гончарна, 
розкоп 15, 1992 р.) виявлено невелику люльку 
з усіма ознаками імпортного виробництва — 
дрібнодисперсне глиняне тісто сіро-брунатного 
кольору, гладка поверхня, вкрита ангобом буз-
кового кольору. Це фрагментована маленька 
бутоноподібна люлька з сфероподібною ниж- 
ньою частиною чашечки і порівняно високою 
верхньою частиною циліндричної форми. ви-
ріб був у вжитку (рис. 3: 7). На жаль у публі-
каціях часто не вказується колір глиняного 
тіста люльок. з цієї причини таку характерис-
тику для знахідок в Україні важко визначати 
як хронологічну чи регіональну особливість. 
Однак щодо Києва, то тут абсолютну більшість 
складають люльки зі світлопаленого глиняного 
тіста. Це стосується всіх фасонів, крім тих, що 
копіювали причорноморські форми, або були 
привезеними виробами. Люльок, які впевнено 
можна визначити як імпортні, в Києві знайде-
но небагато.

Найпоширенішим фасоном люльок се-
ред знахідок в Києві, датованих серединою 
ХVII — початком XVIII ст. є канелюрні люль-
ки. Наприклад, вони переважали за кількістю 
інші фасони серед знахідок з урочища Гончарі-
Кожум’яки, де їх виготовляли. Не зважаючи 
на загалом схожий стиль, у деталях оздоблен-
ня були особливості. Канелюри могли бути 
гладкими (рис. 3: 13, 14, 18) або рельєфними 
(«косичками») (рис. 3: 12, 15—17). всі канелю-
ри могли йти суцільними лініями від вінець 
до муфти (рис. 3: 12—15, 17—18; 5: 1, 4, 5—7). 
На багатьох виробах, натомість, частина кане-
люрів закінчувалися на чашечці й не продов-
жувалися на відросток-тулійку (рис. 3: 16; 5: 8). 

Муфта могла бути гладенькою або прикраше-
ною «пелюстками», виконаними ритуванням 
спеціальним штампом або вістрям (рис. 3: 19; 
5: 3). Між канелюрами на бокових стінках ча-
шечки для тютюну з кожної сторони міг бути 
ряд кілець або квіток-розеток. Незалежно від 
особливостей декору люльки могли вкриватися 
поливою.

Під час досліджень у київському урочищі 
Гончарі-Кожум’яки канелюрні люльки, знай-
дені в розкопах на вул. воздвиженській, 41—
43, 1987 р. (чекановський, чміль 1996, с. 102) і 
на вул. воздвиженській, 45—47, 1992 р., мали 
простіший декор — без поясків рисочок від 
коліщатого штампа і кілець-розеток (рис. 3: 
13—16; 5: 2). Ці люльки датуються другою по-
ловиною XVII ст. (чекановський 1993, с. 116). 
На розкопі 14 на вул. Гончарній (1992 р.) були 
виявлені канелюрні люльки з різноманітним 
оздобленням: з канелюрами-косичками; з 
кільцями розетками; з пелюсткоподібним ор-
наментом на потовщеному закінченні відрост-
ка-тулійки (рис. 3: 12, 17—19), а також вкриті 
зеленою поливою. зокрема, одна з таких люль-
ок мала гладкі канелюри (рис. 3: 18). Ці знахід-
ки датовані другою половиною XVII — почат-
ком XVIIІ ст. (чекановський 1993, с. 117—118, 
119). Добре датованими можна вважати люль-
ки з бастіону Дорошенка в чигирині (зруй-
нований у 1678 р.). Серед них також є виріб з 
канелюрами-косичками, пояском із зубчика-
ми на відростку, без розеток (рис. 5: 14; чека-
новський 2002, с. 165). біля церкви Спаса на 
берестовому у 1989 р. під фортечним валом 
початку XVIIІ ст. у заповненні будівлі були 
знайдені два фрагменти білоглиняних кане-
люрних люльок (Гончар 1993, с. 94—95). Один 
з них — відросток-тулійка, має гладкі канелю-
ри, пояс чітко формованих мініатюрних кві-
ток-розеток і поясок зубчастого штампу (рис. 5: 
10). Другий фрагмент — має гладкі канелюри 
і пояски зубчастого штампу на відростку і під 
вінцем (рис. 5: 5). Під час досліджень батури-
на прості канелюрні люльки без розеток і зуб-
частого штампу виявлені під час розкопок на 
території фортеці і цитаделі. Канелюри у них 
мають вигляд «косички» (рис. 5: 15, 16; 6: 8, 10; 
Мироненко 2017, с. 331, 333, рис. 129: 1—3, 131: 
6). У тих же місцях, а також в ровах цитаделі 
і фортеці, та на Гончарівці знайдені люльки з 
гладкими канелюрами, без поясків зубчасто-
го штампу (рис. 6: 7, 11, 12; Мироненко 2017, 
с. 332, рис. 130: 1, 3, 4). Одна з таких люльок 
має потовщення на краю відростка, оздоблене 
об’ємними «пелюстками» (рис. 6: 9; Мироненко 
2017, с. 333, рис. 131: 5). з території фортеці 
походить задимлена люлька з гладкими ка-
нелюрами, рядом розеток-кружечків і пояска-
ми зубчастого штампу (рис. 5: 17; Мироненко 
2017, с. 332, рис. 130: 5). в цитаделі виявлена 
люлька з канелюрами-косичкими та пояском 
S-подібних випуклостей під вінцем (рис. 6: 10; 
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рис. 5. Канелюрні люльки XVII — першої половини XVIIІ ст.: 1 — вул. велика житомирська; 2 — вул. воз-
движенська, 45—47; 3, 4 — Києво-Печерська лавра, Успенський собор; 5, 10 — церква Спаса на берестові; 
6 — Печерськ, воскресенська церква; 7 — Софійська площа; 8 — Михайлівська площа; 9 — Старокостян-
тинів; 11, 12 — Михайлівський золотоверхий монастир; 13, 15—17 — батурин (13 — рів цитаделі; 15—17 — 
фортеця); 14 — чигирин, замкова гора



177ISSN 2227-4952 (Print), ISSN 2708-6143 (Online). Археологія і давня історія України, 2022, вип. 2 (43)

Чекановський, А. А. Фасони керамічних люльок для куріння тютюну XVII — початку XIX ст. з розкопок у Києві...

Мироненко 2017, с. 331, рис. 129: 2). Інший 
фрагмент має особливості розташування кане-
люрів такі самі, як у знахідки з Михайлівської 
площі в Києві (Мироненко 2017, рис. 131: 4, рів 
цитаделі). бокові канелюри на поверхні ча-
шечки спускаються до середини її висоти, а не 
продовжуються до муфтоподібного потовщення 
на кінці відростка (рис. 5: 13). звертаємо увагу, 
що в батуринській колекції люльок ще є інші 
повні аналоги за оздобленням до люльок з Киє-
ва. батуринські знахідки датуються другою по-
ловиною XVII — самим початком XVIII ст.

Можливо, гладкі канелюри на поверхні 
люльки можуть бути як відбитком відповідної 
моделі форми-матриці, так і наслідком його 
меншої якості щодо деталізації. висловлюємо 
припущення, що форми-матриці могли робити, 
використовуючи готові люльки як моделі. зро-
зуміло, що чіткість деталювання при цьому буде 
значно гірша. На готовому виробі будуть лише 
натяки на «косички» і «розетки-квітки». Такі 
люльки з нечітким рельєфом були виявлені в 
Києві під час розкопок на вул. Кирилівській, 
37. Канелюрні люльки з цієї локації, як і вироби 
інших фасонів, знайдені там, теж відзначалися 
нечіткістю деталей форм, рельєфів оздоблення. 
Дві канелюрні люльки були виявлені на тери-
торії Михайлівського золотоверхого Монасти-
ря у заповнені печі XVII ст. в шурфі 4 у 1998 р. 
Шурф знаходився у 22 м на південний захід 
від північного кута корпусу хористів та в 62 м 
на схід від східного рогу варваринського кор-
пусу. Піч датовано за стратиграфічними спос-
тереженнями, керамікою і монетою 60-х років 
XVII ст. Одна з люльок виготовлена за допомо-
гою добре детальованої форми. Канелюри вико-
нані у вигляді «косички». По боковим сторонам 
між канелюрами знаходиться ряд маленьких 
рельєфних розеток. Кожна розетка — це два 
кільця одне в іншому. На зовнішніх кільцях є 
дрібні радіальні рисочки. Цей декоративний 
елемент нагадує маленьку стилізовану квітку. 
Під вінцем і на відростку для чубука канелюри 
закінчувалися поясами рисочок, нанесеними 
коліщатим штампом навколо виробу (рис. 5: 
11). Друга люлька належить до того ж різно-
виду і має такий же декор, але дрібні деталі 
майже не розрізняються (рис. 5: 12). вірогідно, 
штамп-матриця, за допомогою якої її зробили, 
була гіршої якості, або зношена.

Ще дві люльки, оздоблені канелюрами-ко-
сичками і поясками від зубчастого штампу, 
знайдені під час досліджень на Софійській і 
Михайлівській площі. Обидва вироби між ка-
нелюрами мали ряд мініатюрних розеток. У 
люльки з Софійського майдану вони були у 
вигляді квіточок з пелюстками (рис. 5: 7), а у 
люльки з Михайлівської площі — у вигляді 
кілець (рис. 5: 8). Люлька з Софійської площі 
виявлена у південно-західній частині площі 
посеред залишків фундаментів XVIIІ ст. під 
час дослідження заповнення заглибленої час-

тини об’єкта з матеріалами другої половини 
XVII — середини XVIII ст. і з монетою — при-
балтійським солідом середини XVII ст. Кане-
люри на поверхні люльки завершуються на 
відростку-тулійці перед пояском, виконаним 
зубчастим коліщатком. він відокремлює ка-
нелюри від потовщеного закінчення-муфти, 
в який вставлявся чубук. Потовщення має бо-
роздку-заглиблення ближче до краю. На Ми-
хайлівській площі люлька була знайдена біля 
початку вул. Трьохсвятительської при дослід-
женні залишків дерев’яної споруди. У люльки 
зберігся відросток-тулійка і частина чашечки 
(рис. 5: 8). Розмір фрагмента 3,5 × 3 см. Оз-
доблення виконано при формуванні люльки у 
двостулковій прес-формі (матриці). Особливіс-
тю люльки є те, що нижню частину чашеч-
ки і відросток покривають канелюри, які не 
з’єднані з канелюрами стінок верхньої частини 
чашечки (чекановський 2020, с. 94). Подібну 
особливість мали вироби знайдені в батурині 
(рис. 5: 13; Мироненко 2017, с. 333) і Старокос-
тянтинові (рис. 5: 9; виногродська 2002, с. 23). 
У люльки з Михайлівської площі внизу ча-
шечки для тютюну канелюри гладенькі, звер-
ху — рельєфні. Поясок, виконаний зубчастим 
коліщатком навколо відростка, відокремлює 
канелюри від потовщеного закінчення люльки 
навколо отвору для чубука («муфти»). Потов-
щення має неглибоке кільцеве заглиблення 
ближче до краю. Разом з люлькою у запов-
нені споруди були знайденіні фрагменти ке-
рамічного посуду, кахлів, скляних віконниць, 
за якими комплекс можна датувати XVIII ст. 
(чекановський 2020, с. 94). Канелюрні люльки 
також були виявлені в процесі розборки руїн 
в площі Успенського собору Києво-Печерської 
лаври. Автори розкопок відмітили їх подібність 
до зразків з Гончарів-Кожум’яків (рис. 5: 3—4; 
Качан, балакін 2010, с. 142).

Горщикоподібні люльки XVII — початку 
XVIII ст. можна розділити на кілька фасонів. 
Характерною рисою першого є маленька ок-
ругла чашечка зі звуженням під легко відіг-
нутими на зовні вінцями, вкрита рельєфним 
і ритованим орнаментом (рис. 4: 11, 12, 15, 
18; 6: 13—21). У другого фасону чашечка біль-
ше видовжена по висоті, нагадує глечик, оз-
доблена ритованими елементами орнаменту 
(вул. Стрілецька, 1989 р.; рис. 9: 7). Наразі важ-
ко сказати, чи є це хронологічною ознакою. На 
Гончарях-Кожум’яках люльки першого фасону 
знайдено на розкопі 14 на вул. Гончарній і на 
вул. воздвиженській, 39, розкоп 1 (рис. 6: 21). 
чашечка типової люльки з цієї майстерні при-
крашена рядами ямок, S-подібних випуклих 
рельєфів, горизонтальними ритованими лінія-
ми і лініями, створеними зубчастим штампом, 
рельєфними зигзагоподібними лініями, інши-
ми дрібними заглибленими і випуклими дета-
лями (рис. 6: 20). Ідентичні люльки могли бути 
вкриті поливою і без неї (рис. 4: 15). Люльки 



рис. 6. бутоноподібні люльки, канелюрні люльки, горщикоподібні люльки другої половини XVII — першої 
половини XVIIІ ст.: 1, 3 — Києво-Печерська лавра, корпус 8; 2, 5 — Софійська площа; 4 — вул. Цитадельна; 
6 — зіньківській музей, Полтавська обл.; 7—12 — батурин (7—9 — рів цитаделі; 10 — цитадель; 11 — фор-
теця; 12 — Гончарівка); 13—18, 21 — вул. воздвиженська (13, 14 — № 39, розкоп 1; 15, 16, 18 — № 41—43, 
розкоп 4; 17 — № 37, розкоп 5; 21 — № 39, розкоп 1); 19 — вул. велика житомирська; 20 — вул. Гончарна, 
розкоп 14; 22 — Меджибізька фортеця
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цього фасону в Києві були також знайдені під 
час розкопок на вул. великій житомирській, 2, 
1988 р. (рис. 6: 19; чмиль, чекановский 1995, 
с. 158).

Деякі люльки мають круглий квіткободіб-
ний медальйон з обох частин чашечки (рис. 9: 
26; чекановський 1993, с. 118, чекановський, 
чміль 1996, с. 101, 104). Цей різновид фасону 
поширений як в Україні, так і на інших тери-
торіях європи. У більш акуратних і досконалих 
екземплярів рельєф виконувався двостулковую 
формою-штампом. він міг бути випуклим або 
заглибленим. звертає на себе подібність люль-
ок, виявлених у Києві (рис. 9: 26; чекановсь-
кий, чміль 1996, с. 102, 104), чигирині (рис. 9: 
23; Куштан 2008, с. 15, 64, 66) й у бахчисарай-
ському районі (рис. 2: 24; Алядінова, Тесленко 
2017, с. 547). вони належать до одного і того ж 
фасону. знахідки датуються другою половиною 
ХVІІ ст. Така ж ціла світло-теракотова люлька 
з квіткою в колі, відштампованою формою при 
виготовленні, демонструється в експозиції Іс-
торичного музею у вільнюсі. Фрагмент виробу 
того ж типу, але з темною поверхнею і брунат-
ною глиняною масою знайдений в замку біля 
м. Тикоцина, Польща, датований другою по-
ловиною ХVІІ — першою половиною ХVІІ ст. 
(рис. 2: 25; Bis 2011, s. 660).

Горщикоподібні люльки, прикрашені на 
боковій поверхні відштампованою квіткою — 
були як з видовженою по висоті чашечкою, так 
і невисокою (рис. 9). У простіших екземплярів, 
виконаних менш досконало, квітка виконана 
круглими «уколами»-заглибинами по сирій 
глині після формування, частіше — це люльки 
невисоких пропорцій (рис. 9: 15; Київ, вул. ве-
лика житомирська, 2, 1989 р.). Аналогічні ви-
роби є у Суботові (Куштан 2010, с. 50—51). У 
батурині знайдено білоглиняну люльку з квіт-
кою, виконаною випуклим рельєфом, кінця 
ХVІІ — початку ХVІІ ст. (рис. 9: 3; Мироненко 
2017, с. 336). в Меджибізькій фортеці вияв-
лена аналогічна люлька з жовто-коричневою 
поливою (рис. 9: 5) і варіант виробу з квітко-
подібним штампом-«колесом» на боку чашечки 
люльки з світло-зеленою поливою (рис. 9: 11; 
чекановський 2018, с. 271—272).

Горщикоподібні люльки кінця ХVІІ — по-
чатку ХVІІ ст., з більш високою чашечкою мали 
ритований малюнок. Такі люльки за обрисом 
дещо схожі на бутоноподібні люльки зі сфе-
роподібною нижньою частиною чашечки, але 
вони стрункіші за пропорціями, найменший 
діаметр чашечки розташований посередині або 
у верхній по висоті частині чашечки для тю-
тюну, нижня частина не має виразно більшого 
діаметра і об’єму, як це видно у бутоноподібних 
люльок. Люлька з ритованою квіткою, вкри-
та світло-зеленою поливою, знайдена в Києві 
на вул. великій житомирській, 2 (рис. 9: 19). 
звідти ж походить схожа сіроглиняна люлька 
(рис. 9: 15). вироби цього фасону виявлені в 

Києві також при дослідженнях печерської гаупт- 
вахти (рис. 9: 2; балакін, Оногда 2008, с. 126, 
138), на вул. Стрілецькій (ритований орнамент, 
світло-зелена полива) (рис. 9: 7; чмиль, чека-
новский 1995, с. 158). вони є в колекції Націо-
нального музею історії України (Терещук 2014, 
с. 179). Такі люльки мають аналогії по всій Ук-
раїні. в м. Дубно знайдено білоглиняні люльки 
як з прокресленою, так і з рельєфною квіткою 
(Люльки… 2021). в експозиції музею в Острозі 
представлено якісні білоглиняні вироби цього 
типу (рис. 9: 53—54). Екземпляр з Полтавсько-
го краєзнавчого музею прикрашений поливою 
й ритованим орнаментом, як київські екземп-
ляри (рис. 9: 45; Коваленко 2008, с. 64), Люль-
ки з квіткою, на яких орнамент нанесено серією 
точок, виявлені у чернігові (рис. 9: 34; Готун, 
Казимір 2017, с. 74—75), в чугуєві (Свистун, 
Пашкевич, Горбаненко 2010, с. 149). Штамп у 
вигляді квітки (рис. 9: 9) виконано на виробах 
з чигирина (Пискун 2014, с. 173; Попованова, 
Горішній 1998, с. 159—160), з Сіверського Дін-
ця (різні фасони) (рис. 9: 14; Мирошниченко 
2009, с. 104—105), з білої Церкви (рис. 9: 17), 
Хортиці (рис. 9: 41; Козачек 1993, с 72, 76). 
вони є в експозиції музеїв у Лубнах, Дубно, в 
Острозі. Цей фасон, на нашу думку, активно 
еволюціонував у ХVІІ ст., збільшуючись у роз-
мірах, що буде проілюстровано далі.

Люльку особливого фасону, який за формою 
і пропорціями чашечки належить до горщико-
подібних (найвужчий діаметр чашечки у верх-
ній частині), виявлено під час досліджень біля 
гауптвахти на Печерську (рис. 14: 6). Люлька 
вірогідно датована початком ХVІІІ ст. (Качан, 
балакін 2010, с. 140—151). вона має видовже-
ну за пропорціями чашечку для тютюну, повер-
хня якої до звуження під вінцем сформована у 
вигляді нешироких об’ємних пелюсток. Анало-
гії відомі серед люльок з батурина (виріб вкри-
то зеленою поливою) (рис. 14: 3; Мироненко 
2017, с. 334), чигирина (Пискун 2014, с. 175), 
фортеці Азак (червоноглиняна) (рис. 14: 5; Гу-
сач 2013, с. 380—381), з варни (болгарія), ав-
торка публікації датувала її ХІХ ст. (Станчева 
1972, с. 92). Деякі люльки мали форму чашеч-
ки, яка наближалася до квіткової форми, але «з 
нерозкритими пелюстками» (рис. 12: 4; 14: 9). 
Ці фасони яскраво демонструють розвиток де-
коративності в оздоблені люльок, який тривав 
у ХVІІІ ст.

Рельєфне оздоблення люльки могло здійс-
нюватися як при формуванні її двостулковую 
формою-штампом (матрицею), так і ручними 
штампами, зубчастим коліщатком, загостреною 
паличкою після формування корпусу люльки 
по ще сирій глині. в Україні виявлено кілька 
форм-штампів. частину одного знайдено при 
розкопках в чернігові (рис. 8: 8; виногродська 
2005, с. 89). він являв собою плитку з глини 
чотирикутної форми розміром 6 × 5 см і 2,1—
2,3 см завтовшки. На одній з сторін знаходив-
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рис. 7. бутоноподібні люльки другої половини XVII — XVIIІ ст.: 1 — Народичі, р. Ослів, житомирська обл.; 
2—3 — Київ, печерська гауптвахта; 4 — Алушта; 5, 10, 18 — чигирин; 6 — берестечко; 7—8 — Печерськ, 
воскресенська церква; 9 — вул. велика житомирська; 11 — батурин, Гончарівка; 12 — Шепель, волин-
ська обл.; 13, 17, 36 — вул. воздвиженська (13 — № 25, розкоп 3; 17 — № 41—43, розкоп 6; 36 — № 50, роз-
коп 6); 14 — Дівички, Київська обл.; 15 — Острог; 16 — Києво-Печерська лавра, корпус 2; 19 — черкаси; 
20 — чернігів; 21—24 — вул. Щекавицька, 53; 25 — Циблі, Київська обл.; 26, 33 — Хотинська фортеця; 
27—28 — Острог, музей; 29 — вул. Щекавицька, 46; 30, 31 — жовква; 32 — Ровінь, Хорватія; 34 — Прага, 
чехія; 35 — Дубно
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ся заглиблений відтиск половини люльки, на 
другому — прокреслений хрест. Ще одну мат-
рицю для виготовлення люльок можна побачи-
ти в експозиції музею в Острозі. Форма-штамп 

з острозького музею призначена саме для ви-
готовлення горщикоподібної люльки з «пелюс-
тковою» чашечкою (рис. 8: 9). з чернігівської 
матриці отримували гладенький корпус, з ост-

рис. 8. бутоноподібні люльки XVIIІ ст., форми-матриці для виготовлення люльок: 1 — вул. велика жито-
мирська, 2; 2 — вул. волоська, 17; 3, 4, 6 — вул. Щекавицька (3, 4 — № 53; 6 — № 46); 5 — батурин, фортеця; 
7 — берн, Швейцарія; 8 — чернігів; 9 — Острог, музей
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розької — рельєфний. Популярним прикладом 
такої глиняної форми є знахідка з Швейцарії. 
вона так само, як і чернігівська, застосовува-
лася для отримання гладеньких напівфаб-
рикатів виробів, невисоких горщикоподібних 
люльок (рис. 8: 7; Heege 2011, p. 59). вірогідно, 
орнамент міг наноситися після формування 
корпусу люльки по сирій глині спеціальними 
вістрями або штампами-пуансонами. Порів-
няння однаково орнаментованих виробів з 
Гончарів-Кожум’яків і дрібних деталей їхнього 
рельєфного оздоблення вказує на виготовлен-
ня їх з однієї і тієї ж форми з однаковими де-
фектами чи особливостями серій люльок або на 
використання дуже схожих матриць.

Для XVIII ст. спостерігається збільшення 
розмірів люльок. Причинами цього було знят-
тя заборон на куріння в різних державах, спри-
яння закладенню плантацій, зміна у XVIII ст. 

податкової політики щодо тютюну, і як наслі-
док — збільшення вирощування цієї культу-
ри і зменшення ціни готової продукції. Тютюн 
стає дешевшим. з півдня поширювалася мода 
на нові фасони люльок більшого розміру: тах-
та-чубук, «нарцис», «напівнарцис», «лілея» та 
інші. Імпортні зразки копіювалися. У Києві 
поки що не виявлено слідів виготовлення 
подібних люльок, але у шарах другої полови-
ни XVIII — ХІХ ст. знайдено багато зразків 
вживаних виробів у цих стилях (рис. 17). вони 
зроблені з різних відтінків червонопалених 
глин. Колір глиняного тіста може бути від 
охри до брунатно-червоного, або темно-бузко-
вого. Структура тіста частіше дрібнодисперсна, 
крім зразків зовсім грубих підробок. Поверхня 
гладка, сприймається неначе лощена. Могли 
використовувати покриття поверхні виробу ан-
гобом. верхня частина чашечки циліндрична, 

рис. 9. Горщикоподібні люльки «з квіткою» XVII—XVIIІ ст.: 1 — берестечко; 2 — Київ, печерська гаупт-
вахта; 3, 12 — батурин (3 — фортеця; 12 — музей; 4, 17 — біла Церква; 5, 11 — Меджибізька фортеця; 
6, 9, 23 — чигирин; 7 — вул. Стрілецька; 8, 10 — фортеця Синь, Хорватія; 13 — Київ; 14 — Сіверський 
Донець; 15, 19 — вул. велика житомирська, 2; 16, 20 — Краків, Польща; 18 — Дніпро, богородицька 
фортеця; 21 — Тімішоара, Румунія; 22, 43—44 — белградська фортеця, Сербія; 24 — бахчисарай; 25 — 
Тикоцин, Польща; 26, 48—52 — вул. воздвиженська, 41—43, розкоп 4; 27, 28 — Орасул де Флочі, Ру-
мунія; 29 — Прага, чехія; 30, 31 — Добой і Дервента, боснія і Герцеговина; 32 — Смедерово, Сербія; 33, 
47 — Надьканіжа, Угорщина; 34 — чернігів; 35—37, 41 — Хортиця; 38, 45 — Полтава (38 — музей); 39, 
40 — Циблі, Київська обл.; 42 — Лубни; 46 — Китайгород, Дніпропетровська обл.; 53, 54 — Острог; 55, 
56 — вул. воздвиженська, 25, траншея, гончарний горн; 57 — житній ринок; 58 — вул. Сагайдачного, 1

рис. 10. бутоноподібні люльки (точковий орнамент), горщикоподібні люльки (секторний орнамент), гор-
щикоподібні люльки «з квіткою»: 1 — берестечко; 2 — Шепель, волинська обл.; 3—5, 8 — Київ, печерська 
гауптвахта; 6, 7 — вул. Цитадельна; 9 — Народичі, житомирська обл.; 10 — Острог, музей; 11 — Краків, 
Польща; 12 — Надьканіжа, Угорщина; 13—15 — варшава, Польща; 16 — Добойська фортеця, боснія і Гер-
цеговина; 17 — чорне море, болгарія; 18 — Прага, чехія; 19 — Тімішоара, Румунія
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або гранчаста. висота стінок верхньої частини 
чашечки по відношенню до розширеної ниж-
ньої може бути різною. зустрічаються віднос-
но високі стінки. Питання, чи ця особливість 
є суто стилістичною, чи носить хронологічний 
характер, або є ознакою якогось локального ви-
робництва — не з’ясоване і потребує окремого 
дослідження. вертикальну поверхню чашечки 

і «бутон» ззовні прикрашали тонко ритованими 
елементами орнаменту (пелюстками, розетка-
ми, напіврозетками, «листочками», лініями, 
зубчастими лініями тощо). Для цього могли 
використовувати гостре вістря або якісні штам-
пи-пуансони. Нижня ширша частина чашечки 
могла бути округлою, пелюсткоподібною, гран-
частою, сплощеною у вигляді багатокутника. 

рис. 11. бутоноподібні люльки з люд-
ським обличчям XVIIІ—ХІХ ст.: 1 — 
вул. воздвиженська, 50, розкоп 6; 2, 
7 — Острог; 3 — вул. Олегівська, 41; 
4 — Хмільник; 5 — Херсонський облас-
ний краєзнавчий музей; 6 — вул. Обо-
лонська, 43—47; 8 — вул. Кожум’яцька, 
шурф 30



185ISSN 2227-4952 (Print), ISSN 2708-6143 (Online). Археологія і давня історія України, 2022, вип. 2 (43)

Чекановський, А. А. Фасони керамічних люльок для куріння тютюну XVII — початку XIX ст. з розкопок у Києві...

рис. 12. Люльки зі вставками XVIIІ ст.: 1 — Прирогоща; 2, 3 — вул. велика житомирська, 2; 4 — Олевськ; 
5 — вул. Ігорівська, 13; 6 — батурин, музей; 7 — Аккерманська фортеця; 8 — вул. волоська / Спаська, імі-
тація орнаменту зі вставками
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відросток-тулійка міг виготовлятися округ-
лим і гранчастим в перерізі. закінчувався він 
муфтою у вигляді сегмента сфери, з борозною 
зі сторони чашечки. На тулійці часто штампу-
вали клеймо. Місцеві стилізації люльок мали 
клейма, які імітували причорноморські зразки, 
прочитати їх найчастіше неможливо (чмиль, 
чекановский 1995, с. 160—161, 163—164).

Люлька фасону тахта-чубук знайдена на 
Гончарях-Кожум’яках: на розкопі 3 по вул. воз-
движенській, 25, 1987 р., датована монетами 
(рис. 17: 3). виявлені такі люльки під час роз-
копок на вул. великій житомирській, 1984 р. 
(рис. 17: 8), на Десятинному провулку, 1977 р. 
(рис. 17: 4), на Ярославському провулку, 
1990 р. (рис. 17: 1, 2), на вул. Щеквицькій, 53, 
2011 р. (рис. 17: 10, 11). На вул. Щекавицькій, 
41 була знайдена фрагментована люлька фа-
сону «нарцис» (рис. 17: 7). Мода на «турецькі» 
фасони зростала аж до другої половини ХІХ ст. 
з вул. Рейтарської (1972 р.) походить люлька, 
яка наслідує червоноглиняні вироби великих 
розмірів. вона мала клеймо у вигляді числа в 
рамці: «1849». вірогідно, це — дата виготовлен-
ня. Можливо люльки знайдені на Микільській 
Слобідці (2017 р.), де був у цей час гончарський 
осередок, виготовлялись там само (рис. 17: 9). 
Ще один імпортний виріб дали дослідження 
Гостинного двору у 2013 р. Тут виявлено велику 
горщикоподібну люльку (рис. 13: 5; чекановсь-
кий 2017, с. 54, 85). У люльки відбито половину 
чашечки. Глиняна маса на зламі темно-сірого 
кольору, добре відмучена, фаянсової якості. 
Поверхня вкрита брунатно-червоним ангобом. 
Розмір люльки 6 × 4 см. вона, була довго у ко-
ристуванні, закопчена, ангоб на великій пло-
щі стерся, поверхня виглядає відполірованою. 
Нижня частина чашечки прикрашена пелюс-
ткоподібним орнаментом, на пелюстках риту-
вання у вигляді подвійного хреста. верхня час-
тина люльки відокремлена від нижньої тонким 
пояском з поперечними рисочками. верхня час-
тина неорнаментована. Подібне декорування, 
але з неоздобленими пелюстками, знаходиться 
на краю відростка-тулійки. Форма чашечки — 
циліндрична із заокругленою нижньою части-
ною. вона декорована як бутоноподібні люльки 
(композиційне виділення нижньої частини, пе-
люсткоподібний орнамент), але не має потовще-
ної нижньої частини чашечки, більшої по діа-
метру за верхню циліндричну частину. верхня 
частина в той же час — просто циліндрична, а 
не горщикоподібна. знизу на тулійці розміще-
но клеймо у вигляді напису арабськими бук-
вами у круглому картуші. Клеймо може бути 
сполученням букв «ба», «лям», «та», «алиф», з 
можливим читанням «більта». варто зазаначи-
ти, що букви на клеймах сильно стилізувались, 
а у випадку виготовлення люльки в немусуль-
манському середовищі напис міг імітувати 
букви. Дуже схоже на клеймо київської люль-
ки є клеймо з Силістри. Автор подає читання 

клейма як «йекта», вважаючи, що це — пере-
клад з перської «єдиний, неповторний, незрів-
няний» (Тодоров 2010, с. 820—821). Якість ви-
готовлення і стиль оздоблення люльки (тісто, 
колір, ангоб, лощення) свідчать, що це імпорт, 
вірогідно з турецьких володінь, можливо з бол-
гарії. Люльки з Туреччини і болгарії зі схожи-
ми клеймами датуються авторами публікацій 
цих знахідок кінцем XVIII — початком ХІХ ст. 
Імпортом також може бути люлька фасону 
«нарцис» із вул. Щекавицької, 41 (рис. 17: 7) і 
фрагмент відростка-тулійки з клеймом, вкри-
тий червоним ангобом, знайдений на вул. Ще-
кавицькій, 46 (рис. 14: 8).

великі люльки з червонопаленої глини, що 
імітують зразки з Південно-Східної європи і 
Турецьких володінь, дуже поширені на великій 
території. вони представлені в археологічних і 
музейних колекціях по всій Україні. (Ковален-
ко 2008, с. 32—40). в рову чернігівської цита-
делі, який був засипаний в 1801—1802 рр., у 
шарі засипки виявлено багато таких люльок 
(чмиль, чекановский 1995, с. 161, 164). верх-
ня дата їх побутування (ХІХ ст.) не викликає 
сумніву. Потребує з’ясування час появи таких 
фасонів у різних регіонах України. У бату-
рині знайдено червоноглиняну люльку малих 
розмірів (порівняно з пізнішими зразками), 
неорнаментовану, за формою і пропорціями 
схожу на тахта-чубук. Можливо це зразок запо-
зичення ранньої форми цього фасону (рис. 8: 5; 
Мироненко 2017, с. 330).

У бутоноподібних люльок з нижньою части-
ною чашечки у вигляді рельєфних пелюсток 
або мушлі, у XVIII ст. верхня частина чашечки 
стає все вищою. більшість таких люльок вкриті 
кольоровою поливою: зеленою, жовтою, різних 
відтінків червоного і брунатного кольорів. від-
росток-тулійка часто відходить з-під чашечки 
для тютюну. знизу під чашечкою з’являється 
гребінь-кіль з рельєфом і завитками (рис. 7; 
8: 1—4, 6). Прикладом є люлька з коричневою 
поливою, виявлена у 1987 р. в Києві в урочищі 
Гончарі-Кожум’яки в шарі з монетами XVIII ст. 
(розкоп ІІІ, вул. воздвиженська, 25) (рис. 7: 
13). На Києво-Подолі люльки з жовто-зеленою 
поливою знайдені на Ярославському провулку, 
датована монетою 30-х рр. XVIII ст. (рис. 7: 17), 
і на вул. Оболонській, 43—47, шурф 1 1988 р. 
(рис. 11: 6; чекановський, чміль 1996, с. 103, 
105, 108). Люлька з кілем зі світло-зеленою по-
ливою походить з вул. волошської, 17 (рис. 8: 
2). Люльки вкриті світлою зелено-жовтуватою 
поливою і жовто-коричневою поливою виявлені 
під час розкопок у Києві на вул. Щекавицькій, 
53 у 2011 р. (рис. 7: 21—23; 8: 3, 4; Тараненко, 
чміль, чекановський 2012, с. 156—157). На 
вул. Щекавицькій, 46 (2018 р.) серед знахідок 
другої половини XVIII — ХІХ ст. були вироби 
вкриті світлою зелено-жовтуватою, жовто-бру-
натною і червоно-брунатною поливою. Люль-
ка з кілем мала цікаву особливість. вона була 
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рис. 13. Горщикоподібні й бутоноподібні люльки XVIIІ ст., імпортні люльки: 1, 2, 6 — Пирогоща; 3, 4 — 
вул. воздвиженська, 41—43, розкоп 4); 5 — Київ, Гостинний двір; 7, 8 — вул. Гончарна (7 — розкоп 12; 8 — 
розкоп 2)
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вкрита поливою, яка в одних місцях мала чер-
вонувате забарвлення, а в інших — жовто-зеле-
не (рис. 8: 6). з цього ж розкопу походить люль-
ка з дерев’яним чубуком (зелено-жовта полива; 
рис. 7: 29). Люлька і чубук були зв’язані вузь-
ким шкіряним паском (чекановський, Павлен-
ко 2021, с. 108, 111; чекановський 2021b, с. 166, 
рис. XVIII: 3). Рідкісним артефактом з цього ж 
місця досліджень є фрагментована маленька 
порцелянова люлька з мушлеподібною чашеч-

кою (рис. 4: 19). Серед київських матеріалів 
опублікований лише один фрагмент глиняної 
полив’яної люльки з мушлеподібною нижньою 
частиною чашечки з вул. Кожум’яцької (рис. 11: 
8; чекановський, чміль 1996, с. 105). На Поділ-
лі і західній частині України, у володіннях Ав-
стрійської імперії такий фасон був популярним 
аж до ХХ ст. (чекановський 2021b, рис. XVIII: 
11). У верхньому Місті люлька з гребнем-кілем 
знайдена під час розкопок на вул. великій 

рис. 14. Горщикоподібні люльки з секторним орнаментом і вироби у формі квітки: 1 — Михайлівський зо-
лотоверхий монастир; 2 — батурин (2 — цитадель; 3 — фортеця); 4, 7 — вул. воздвиженська (4 — № 41—
43, розкоп 4); 5 — фортеця Азак, Росія; 6 — Київ, печерська гауптвахта; 8 — вул. Щекавицька, 46; 9 — Ме-
джибізька фортеця



189ISSN 2227-4952 (Print), ISSN 2708-6143 (Online). Археологія і давня історія України, 2022, вип. 2 (43)

Чекановський, А. А. Фасони керамічних люльок для куріння тютюну XVII — початку XIX ст. з розкопок у Києві...

житомирській (жовто-зелена полива, 1989 р.) 
(рис. 8: 1). У Києво-Печерській лаврі виріб з 
об’ємними пелюстками і високою чашечкою ви-
явили під час досліджень у корпусі № 2 (рис. 7: 
16; Качан, балакін 2010, с. 142).

Цей різновид люльок відомий за численни-
ми знахідками по всій Україні. Причому оз-
доблення поливою для нього є характерним, а 
зразки без поливи — винятком. в Острозькому 
музеї в експозиції представлено бутоноподібну 
люльку з коричневою поливою і просто біло-
глиняну (рис. 7: 27, 28). виявили такі люльки 
під час недавніх археологічних досліджень 
в Острозі (рис. 7: 15; войтюк 2019, с. 220) і в 
Дубно (рис. 7: 35). знахідки подібних виробів 
відомі у селах Дівички, зелена полива (рис. 7: 
14; Тетеря, Прядко 2019, с. 76) і Циблі на Пере-
яславщині (рис. 7: 25; Тетеря, Якименко 1998, 
с. 128), Народичі на житомирщині (рис. 7: 1; 
чекановський, Павленко 2021, с. 108—109), в 
чигирині, із зеленою і світло-брунатною поли-
вою (рис. 7: 18; Пискун 2014, с. 173; Поповано-
ва, Горішній 1998, с. 160), у черкасах (рис. 7: 
19; Куштан 2015, с. 12—13), у Хотинській фор-
теці, вкрита зеленою поливою (рис. 7: 33; Мись-
ко 2009, с. 64—65). Фасон широко побутував до 
середини ХІХ ст., а у західних областях Украї-

ни і пізніше. в чернігові такі люльки виявле-
но у заповненні рову цитаделі, який засипали 
на початку ХІХ ст. (рис. 7: 20; Кузнецов 1985, 
с. 31, рис. 14; с. 38, 161). У центральній європі 
такі люльки почали робити ще з вищою чашеч-
кою, популярним був різновид без поливи з від-
новлювальним випалом (чорноглиняні). Такі 
люльки знайдені й в Україні, жовква (рис. 7: 
30, 31; войцещук, Милян, Осальчук 2006, 
с. 198—199). в чехії бутоноподібні полив’яні 
люльки почали з’являтися у ХVІІІ ст. після пе-
ріодичних заборон на куріння і продаж тютюну 
в ХVІІ ст. (рис. 7: 34; Vyšohlid 2009, s. 984—987). 
Пізніше вони виготовлялися на спеціалізо-
ваних мануфактурах (наприклад — на тери-
торії Австро-Угорщини і Німеччини) до першої 
третини ХХ ст., зокрема у Словаччині (біло-
глиняні й чорні) (Bielich, Čurný 2009, p. 355). У 
Хорватії в місті Ровінь подібні вироби датовані 
ХVІІІ—ХІХ ст. (рис. 7: 32; Bekić 1999—2000, 
s. 264—265, 276).

У ХVІІІ—ХІХ ст. різноманіття фасонів гли-
няних люльок взагалі, і бутоноподібних в тому 
числі, зростає. Серед тих, що виявлено в Києві, 
є такі вироби: 1) люльки струнких пропорцій, 
схожі на вироби ХVІІ ст., але з вищою верх-
ньою частиною чашечки і з частим членуван-

рис. 15. Фігуративні люльки у вигляді чобіт: 1 — Археологічний музей у Кракові; 2 — вул. воздвиженська, 41—
43, розкоп 4; 3 — вул. Цитадельна; 4 — батурин; 5 — Прага; 6 — варна, болгарія; 7 — Мартін, Словаччина
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ням нижньої частини чашечки (рис. 7: 2; 13: 
2); 2) із низькою широкою чашечкою з частим 
членуванням тонкими канелюрами (рис. 13: 8); 
3) з високою чашечкою, з грубими об’ємними 
пелюстками (рис. 7: 1, 13—25, 27—33, 35; 11: 
6); 4) люльки з виділенням порівняно широких 
«пелюсток» на нижній частині невисокої ча-
шечки (рис. 7: 9, 11, 26, 36; 13: 6).

На вул. Гончарній виявлена велика люль-
ка з низькою чашечкою і частим членуванням 
нижньої частини (розкоп 2 1987 р.), яка мала 
сліди мідної оковки верхньої частини чашеч-
ки. Імовірно у цієї люльки міг бути і мідний 
каптур-кришечка на шарнірі, що закривала 
зверху чашечку для тютюну. Кілька люльок 
та їх фрагментів знайшли під час досліджень 
церкви Пирогощі на Подолі. Люлька з вели-
кими «пелюстками бутона» нижньої частини 
чашечки мала жовто-брунатний колір поверх-
ні і сіре глиняне тісто. вочевидь вона вкрита 
ангобом (рис. 13: 6; чекановський 2019, с. 119, 
121, рис. ХХХ: 11). біля Пирогоші також знай-
дено фрагментовану люльку бутоноподібної 
форми з поділом нижньої частини чашечки 
на 15 вузьких секторів. Сектори завершуються 
рельєфним зигзагоподібним оздобленням, яке 
підкреслює їхню пелюсткоподібність (рис. 13: 
2). Між завершенням пелюсток містяться чоти-
рикутники з кружечком в середині. Компози-
ційно це оздоблення нагадує декор люльок зі 
скляними вставками. Люлька випалена у від-
новлювальному середовищі і має темний сіро-
чорний колір, колір глиняного тіста сірий (че-
кановський 2019, с. 119—120, рис. ХХХ: 9). Ще 
одна люлька мала скляні вставки на чашечці 

для тютюну. Це велика горщикоподібна світ-
логлиняна люлька, чашечка якої прикрашена 
ритованим орнаментом, що імітує пелюстки 
(рис. 12: 1; 13: 1). вона подібна до деяких ек-
земплярів із серії люльок з урочища Гончарі-
Кожум’яки, опис яких буде подано далі (рис. 13: 
3—4). На вул. великій житомирській, 2 вияви-
ли дві люльки зі вставками. Одна з них анало-
гічна знахідці біля церкви Пирогощі (рис. 12: 
2). Друга має іншу орнаментацію. Її нижня час-
тина чашечки розділена на сектори штампова-
ним і прокресленим орнаментом. Скляні встав-
ки знаходяться в середині рельєфних кілець. 
На неї схожі інші дві люльки. з вул. Ігорів- 
ської, 13 (2001 р.) походить люлька з ритованим 
пелюсткоподібним орнаментом і вставками на 
чашечці (рис. 12: 5). Подібна до неї люлька пред-
ставлена в експозиції музею в батурині. вона 
передана з чернігова і є випадковою знахідкою 
(рис. 12: 6). в Очакові була виявлена люль-
ка з сепіоліту (так звана пінка), інкрустована 
кульками блакитного скла (рис. 12: 7). Нижня 
частина її чашечки теж оздоблена у вигляді 
рельєфних пелюсток, між закінченнями яких 
всередині кружечків знаходяться скляні встав-
ки (беляева 2015, с. 155—157). Декор люль-
ки робить її схожою на бутоноподібні люльки, 
хоча найвужчий діаметр чашечки для тютюну 
у цієї люльки розташована у верхній частині 
(як, наприклад, і у люльки з вул. Ігорівської). 
Так само, люльки з Пирогощі і аналогічна їй 
з вул. великої житомирської, 2 мають нижню 
частину чашечки, орнаментально розділену на 
сектори, хоча за силуетом швидше за все вони 
були горщикоподібними. Це підтверджується 

рис. 16. Фігуративні люльки у вигляді звіриної пащі: 1 — 
вул. Цитадельна; 2 — Михайлівський золотоверхий монастир; 
3 — бучак, черкаська обл.; 4 — острів бісаг, Хорватія
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і схожими за формою, орнаментом і розміром 
люльками з Гончарів-Кожум’яків (рис. 13: 
3—4). Ще одна бутоноподібна люлька зі скля-
ними вставками відома з розкопок на городи-
щі бабина гора поблизу Олевська (рис. 12: 4). 
вона фрагментована, теракотового кольору, 
збереглася нижня частина чашечки з відрос-
тком. чашечка поділена на п’ять рельєфних 
пелюсток, загострених у верхній частині. Між 
вершинами «пелюсток» у рельєфних кільцях 
закріплені шість світло-брунатних вставок 
(Петраускас, чекановський 2014, с. 228, рис. 1: 
2; чекановський 2019, с. 119—121, рис. ХХХ: 
1—5, 10). Повна аналогія цієї люльки збері-
гається в музеї у берестечку (Солодько 2011).

Горщикоподібні люльки ХVІІІ ст. представ-
лені серед київських знахідок кількома фасо-
нами. На Гончарях-Кожум’яках (вул. воздви-
женська, 41—43, розкоп 4) біля гончарного 
горна у невеличкій ямі було виявлено 24 не-
використаних білоглиняних люльок. Їх роз-
мір приблизно 7 × 6 см. всі вони розколоті чи 
фрагментовані. чашечка видовжена, при-
крашена кількома різновидами ритованого 
рослинно-квіткового орнаменту, суцільними і 
пунктирними лініями. Останні, вочевидь, на-
несені зубчастим коліщатком (рис. 9: 48—52; 
13: 3—4; 14: 14). за формою і елементами ор-
наменту на ці вироби є схожою люлька кінця 
ХVІІІ ст., виявлена під час підводних дослі-
джень у болгарії (рис. 10: 17; чекановський, 
Павленко 2021, с. 112, 115). Поряд у траншеї 
вздовж траси вулиці у заповненні ще одного 
гончарного горна знайдено фрагменти люльок 
цього фасону. Одна з них без поливи, не вико-
ристана (рис. 9: 56), другий фрагмент від ви-
робу, вкритого зеленою поливою і закопченого 
всередині, що був у вжитку (рис. 9: 55). Цікаво, 
що їх орнаментація подібна до маленької більш 
ранньої люльки з цієї ж частини міста (рис. 14: 
7). Схожа люлька виявлена також під час до-
сліджень перед будівництвом житнього ринку 
(рис. 9: 57; чекановський, чміль 1996, с. 103, 
106—107; Козубовський, Івакін, чекановський 
1993, с. 262—263). Ще одна велика білоглиня-
на люлька була знайдена у заповненні ями 
ХVІІ—ХVІІІ ст. на розкопі на розі вул. Спась-
кої і волоської, 1988—1989 рр. (рис. 12: 8; брай-
чевська, Михайлов, Сагайдак 1993, с. 217, 220). 
Світлоглиняна люлька, вкрита жовто-зеленою 
поливою поверх брунатного ангобу без про- 
кресленого чи рельєфного орнаменту походить 
з вул. Сагайдачного, 1. Колір глиняного тіста 
кремовий (рис. 9: 58).

Для знахідок з урочища Гончарі-Кожум’яки 
були проведені дослідження складу глиняного 
тіста. Для люльок малого розміру, зібраних біля 
топочної камери одного з горнів, склад глини 
виявися такий: в’яжуча речовина — пелітові 
часточки глинистого мінералу каолініту — 
70—75 %; заповнювач — ламані, рідше напів-
обкатані уламки кварцу, магнетиту, гідрокси-

ду заліза, лусочки гідробіотиту, зерна циркону 
і рутилу — 25—30 %; мікропори — десяті час-
тки процента. Розміри часточок заповньювача 
складали: 0,05—0,07 мм — 50 %, 0,1—0,3 мм — 
50 %. Температура випалювання не перевищу-
вала 900—950°. великі горщикоподібні люльки 
відрізнялися не тільки розмірами, а й складом 
глиняної маси і температурою випалювання. 
в’яжучий компонент (каолініт) складав 90 %, 
заповнювач (часточки кварцу, оксиду і гідро-
ксиду заліза) — 9 %, пори — до 1 %, розміри 
часточок заповнювача 0,1—0,3 мм, траплялися 
0,02—0,05 мм. Температура випалювання не 
перевищувала 1000°. Аналіз було виконано в 
лабораторії НДІ Укрпроектреставрація (чека-
новський, чміль 1996, с. 103).

У ХVІІІ ст. в Україні і європі широко побу-
тують фасони великих люльок з рослинно-квіт-
ковим орнаментом, в тому числі з квіткоподіб-
ним медальйоном-розеткою, плоскою круглою 
базою зі споду чашечки і з високою верхньою 
частиною: Київ, Гончарі-Кожум’яки (рис. 9: 49) 
(чекановський, чміль 1996, с. 106, 107); Ост-
рог (рис. 9: 54); Тімішоара, Румунія (рис. 9: 21; 
Kopeczny, Dinča 2012, р. 188); белградська фор-
теця, Сербія (рис. 9: 22, 43, 44; Bikić 2012, р. 2, 5); 
Угорщина (рис. 9: 47; Kovács 2004, р. 131). відо-
мі також менші за розмірами люльки з квіткою 
з білої Церкви (рис. 9: 4, 17), вони дуже схожі на 
батуринську люльку (рис. 9: 3). вже згадували, 
що подібні за оздобленням вироби з ритованим 
орнаментом частіше знаходять меншого розмі-
ру, наприклад: Київ, вул. Стрілецька, 1989 р., 
зелена полива (рис. 9: 7, 13; чмиль, чекановс-
кий, с. 158), вул. велика житомирська, 2, світ-
ло-зелена полива (рис. 9: 19), богородицька 
фортеця в усті р. Самари (рис. 9: 18; Шалобудов 
2009, с. 36—37), Хортиця (рис. 9: 35—37; Ше-
леметьєва 2014, с. 188—190), Полтава (рис. 9: 
45; Коваленко 2008, с. 64—65), Полтавський 
музей (рис. 9: 38; Коваленко 2008, с. 50—51), 
Лубни, ангоб (рис. 9: 42; Козачек 1993, с. 68—
69), с. Циблі на Переяславщині (рис. 9: 39, 40; 
Тетеря, Якименко 1998, с. 127—130), Китай-
город, Царичанський р-н Дніпропетровської 
обл. (рис. 9: 46; Старік 2007, с. 64—65), Острог 
(рис. 9: 53), Нагоряни (рис. 10: 9). Люльки з 
квітками на боках чашечки для тютюну відомі 
не тільки в Україні, але й у Південній і Цент-
ральній європі: Краків (рис. 9: 16, 20; Puziuk 
2016, s. 288, 294, 298), варшава (Meyza 1997, 
s. 22), Прага (рис. 9: 29; 10: 18; Vyšohlid 2009, 
s. 987; 2011, s. 75, 83), Скоп’є (Манева 2013, 
с. 103), Смедерово в Сербії (рис. 9: 32), Тімішо-
ара (рис. 10: 19; Kopeczny, Dinča 2012, p. 187). 
Люльку з Сербії автор публікації вважає ту-
рецькою. Датована вона ХVІІ ст. Квіткоподіб-
ний орнамент на ній нанесено уколами гострим 
знаряддям (Lučič 2012, p. 10, 12). відзначимо, 
що згадані люльки з Центральної і Південної 
європи білголиняні. Також дуже схожим на 
українські люльки ХVІІ ст. є знахідки з хор-
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ватської фортеці Синь (рис. 9: 8, 10; Brković, 
Petričević 2013, s. 39, 40). білоглиняна люлька 
з квіткою, виконаною виступаючим рельєфом, 
є в колекції музею у варні (Станчева 1972, 
с. 82). ХVІІ—ХVІІІ ст. датуються люльки з квіт-
ковим орнаментом з колекції музею м. Добой у 
Хорватії (рис. 9: 30, 31; Jašarevič 2018, s. 226—
228). в Угорщині маленькі люльки ХVІІ ст. з 
ритованою квіткою вважають турецьким фа-
соном (рис. 9: 33), а великі люльки ХVІІІ ст. з 
формованою розеткою — угорським (рис. 9: 47; 
Kovács 2004, p. 131). У Словаччині зафіксовано 
сліди виробництва люльок у Спішському граді 
в другій третині ХVІІ ст. У ХVІІІ ст. люльки 
частіше вкривають кольоровими поливами ніж 
у ХVІІ ст., спостерігається збільшення розмірів 
виробів (Vyšohlid 2009, s. 985—987). У румун-
ській фортеці Флочі знайдені люльки ХVІІ ст. 
з виштампованою квіткою, вкриті коричнево-
помаранчевою і зеленою поливою (рис. 9: 27, 
28; Ene 2013, pl. IV: 14, 16), дуже схожа люль-
ка із зеленою поливою походить з Тімішоари 
(Kopeczny, Dinča 2012, p. 186). близькі анало-
ги українським виробам є в колекції Краків-
ського археологічного музею, але більшість 
артефактів датовані ХVІІІ ст. за аналогами, в 
т. ч. і з України. Краківська люлька, вкрита 
жовто-коричневою поливою, має дуже грубу 
випуклу стилізацію квітки, а світло-сіра люль-
ка — вдавлену, відштамповану при витисканні 
виробу в формі-матриці (рис. 9: 16, 20; Puziuk 
2016, s. 279—281, 288, 289, 294). Серед інших 
виробів — люльки з квіткою з Греції, опубліко-
вані Ребеккою Робінсон (Robinson 1985, рl. 47, 
58, 60, 63). Дві з них нагадують оздоблення лю-
льок з Хорватії (Синь), батурина, а інша — з 
Лубен (рис. 9: 10, 12, 42). Для всіх фасонів з 
квіткоподібним орнаментом на бічних сторо-
нах чашечки спостерігається збільшення роз-
мірів люльок від початку ХVІІІ до ХІХ ст., що 
не виключало одночасного існування виробів 
меншого розміру. Спостереження за аналогія-
ми до вітчизняних люльок наводить на висно-
вок про дуже швидке поширення популярних 
фасонів по різним землям (чекановський, Пав-
ленко 2021, с. 110, 112—114).

вже згадували, що деякі горщикоподіб-
ні люльки орнаментом уподібнюють бутоно-
подібним, розділяючи ритованими лініями або 
рельєфом чашечку для тютюну. Так оздоблена 
люлька з території Михайлівського золотовер-
хого монастиря (рис. 14: 1; чекановський 2020, 
с. 97, 99—100). Форма, орнаментація, пропор-
ції виробу більше характерні для ХVІІІ ст. 
(рис. 14: 4), але її розмір порівняно невеликий, 
що притаманно ХVІІ ст. Схожі на неї люлька з 
батурина (рис. 14: 2; Мироненко 2017, с. 335) і 
з Острозького музею (рис. 10: 10).

Цікаву і естетично привабливу групу лю-
льок складають фігуративні люльки, тобто ті, 
що зображають предмети, тварин, людей. По-
яві і розвитку форм таких люльок автор при-

святив окрему розвідку (чекановський 2021a, 
с. 44—57). Ці вироби часом бувають близькими 
до певних фасонів люльок (наприклад, бутоно-
подібних або горщикоподібних). Найстарішою 
фігуративною люлькою з Києва з нині відомих 
є цілий виріб, знайдений під час досліджень 
біля церкви Феодосія Печерського (вул. Цита-
дельна, 3) у 2018 р. (Івакін, Оленич, баранов 
2020, с. 68—69). Люлька виявлена в об’єкті ра-
зом зі срібними копійками Петра І. вона ціла, 
невживана, світлоглиняна, розмірами при-
близно 5 × 2,5 см. Люлька має форму направ-
леної догори пащі фантастичної тварини. Край 
«пащі» утворює вінця чашечки. Рельєфно про-
роблені нижні і верхні ікла, око. завитки на 
чашечці і тулійці можуть означати різні час-
тини тіла тварини (можливо вухо, гриву, лус-
ку). зображення стилізоване і показує зубасту 
потвору узагальнено (рис. 16: 1). Під час роз-
копок на території Михайлівського монастиря 
в Києві було знайдено фрагмент білоглиняної 
люльки, який нагадував люльки з високими 
пелюстками. Але розмір рельєфної «пелюстки» 
на чашечці і деякі елементи ритованого орна-
менту дозволяють припустити, що це теж міг 
бути виріб у вигляді розкритої пащі тварини 
(рис. 16: 2). Край «пащі» знаходиться нижче ві-
нець. висота чашечки близько 4,5 см. Люлька 
виявлена у заповненні будівлі з матеріалами 
XVII—XVIIІ ст. (чекановський 2020, с. 99—
100). Аналогією київським знахідкам є фраг-
мент схожої білоглиняної люльки з чашечкою 
у вигляді пащі тварини, виявлений у бучаку 
(багатошарове поселення Гряда ІІ, Канівський 
р-н черкаської обл.) в 2017 р. висота чашечки 
трохи більша за 3 см. Край «пащі» закінчується 
нижче вінець. У «верхній щелепі» на боковій 
стінці чашечки видно три гострих зуба, у ниж-
ній — чотири. Інші деталі голови звіра дуже 
орнаментально стилізовані. Автори розкопок 
розрізнили «передні ніздрі та очі, маленькі вуха 
із рослинним пагінцем та шерсть (левова гри-
ва?) на шиї». знахідка датована кінцем XVII — 
початком XVIIІ ст. (рис. 16: 3; Пробийголова, 
Куштан 2019, с. 69—70). Обидві люльки за фор-
мою нагадують горщикоподібні. Аналогією з-за 
меж України є хорватська люлька з темно-сірої 
глини і червоним ангобом, та лощеною гла-
денькою поверхнею, що має виразні зооморф- 
ні мотиви: чашечка і муфта тулійки прикра-
шені рельєфом у вигляді зубастої пащі. Муфта 
на тулійці має форму зрізаного конуса. чашеч-
ка з’єднана з тулійкою одним отвором (рис. 16: 
4). Місце знахідки невідоме, можливо — ост-
рів бісаг, о-ви Корнати. Автор публікації цієї 
люльки датує її, спираючись на популярність 
зображення крокодила на однокорпусних за-
хідноєвропейських люльках у другій половині 
XVIІ ст., вважає «східною» ремінісценцією цьо-
го сюжету (Bekić 1999—2000, s. 265, 277).

На основі фасону люльки з бутоноподібною 
нижньою частиною чашечки для тютюну і 
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тулійкою, яка утворює під нею гребінь (рис. 11: 
6), в Україні з другої половини ХVIII ст. поши-
рюється різновид люльки з обличчям на сто-
роні чашечки протилежній від курця. Саме 
такий зразок було знайдено в урочищі Гон-
чарі-Кожум’яки на вул. воздвиженській, 50, 
розкоп 6 (рис. 11: 1; чекановський, чміль 1996, 
с. 105). Ще одна ціла люлька схожої форми є в 
колекції Національного музею історії України 
(Терещук 2014, с. 179). знахідки таких бутоно-
подібних люльок з личиною ще відомі в Дубно, 
Острозі (рис. 11: 7; войтюк 2019, с. 220), Хміль-
нику (рис. 11: 4). всі вони білоглиняні або світ-

логлиняні. Обличчя на люльках безвусе або з 
тонкими невеликими вусами, головний убір 
невисокий, циліндричний, зображено стоячий 
комір верхнього одягу. Можливо, це — елемент 
військового однострою. вироби з Києва і Дубна 
вкриті світло-зеленою поливою (чекановський 
2021a, с. 51—52). Про знахідку в Хмільнику ав-
тор публікації повідомляє, що вона вкрита про-
зорою поливою. Люлька виявлена в заповненні 
об’єкта другої половини ХVIII ст. разом з арте-
фактами ХVIII—ХІХ ст., в тому числі з люль-
ками кінця ХVIII—ХІХ ст. (виногродська 2016, 
с. 153—154, 156, 159). Набагато вишуканіша 

рис. 17. Люльки імпортних фасонів тахта-чубук, «нарцис» і «напівнарцис»: 1, 2 — Ярославський пров., 
шурф 4; 3 — вул. воздвиженська, 25, розкоп 3; 4 — Десятинний пров., 5; 5 — вул. Рейтарська; 6 — жит-
ній ринок; 7 — вул. Щекавицька, 41; 8 — вул. велика житомирська; 9 — Київ, Микільська Слобідка; 10, 
11 — вул. Щекавицька, 53
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Публікація археологічних матеріалів

і, вочевидь, пізніша за часом побутування є 
люлька у вигляді голови турка, знайдена на 
вул. Олегівській, 41, 1980 р. (рис. 11: 3). Історія 
цього сюжету довга. Перші вироби з обличчям 
з’являються в Англії на одночастинних люль-
ках ще на початку ХVII ст., потім вони стають 
популярними в центральній європі, де почи-
нають робити двочастинні люльки у вигляді 
чоловічої голови. У ХVIIІ—ХІХ ст. з поширен-
ням моди на східний стиль зображення чолові-
чої голови набуває характерних орієнтальних 
рис і стає набагато реалістичнішим. Сприяє 
цьому і мода на люльки з сепіоліту, матеріал 
яких дозволяв вирізьблювати дуже реалістичні 
зображення. (чекановський 2021a, с. 44—49). в 
Україні опублікована унікальна за майстерніс-
тю виконання люлька з Херсонського обласного 
краєзнавчого музею, яка, вірогідно, відтворює 
голову жінки з намистом на шиї та в тюрбані 
з прикрасами (рис. 11: 5). вона належить ко-
лекції з досліджень району Кам’янської Січі, 
1709—1711 рр. (братченко 2010, с. 64). Посе-
лення в цьому місці біля Каїрської переправи 
через Дніпро, можливо за виключенням нетри-
валих періодів, існувало протягом ХVIII ст. і 
пізніше. Датування цієї знахідки нез’ясоване.

Під час дослідження гончарних майсте-
рень в Києві в урочищі Гончарі-Кожум’яки 
(вул. воздвиженська, 41—43) разом з серією ве-
ликих білоглиняних горщикоподібних люльок 
була виявлена фігуративна білоглиняна люль-
ка у вигляді пари чобіт (рис. 15: 2; чеканов-
ський, чміль 1996, с. 103, 105). Як аналог був 
відомий лише невеликий фрагмент люльки з 
Печерська, вул. Цитадельна, розкопки 1988 р. 
(рис. 15: 3; Качан, балакін 2010, с. 141, 142) 
і люлька з варни (рис. 15: 6; Станчева 1972, 
с. 83). Люлька з Гончарів-Кожум’яків датова-
на серединою — другою половиною XVIIІ ст. У 
2005 р. в батурині на розкопі 14, закладеному 
в північно-східній ділянці цитаделі, була вияв-
лена ще одна люлька близького фасону (рис. 15: 
4). вона виконана у формі чобота зі штампо-
ваним орнаментом і вкрита зеленою поливою 
(юхно 2016, с. 283). вона старша за київську 
люльку, датується початком XVIIІ ст. (верхня 
дата — 1709 р.). Ця знахідка дуже схожа на 
люльку з колекції краківського археологічно-
го музею (рис. 15: 1). На відміну від київської 
люльки, чашечки цих трьох виробів виконані 
у вигляді лише одного чобота, а не пари. Каб-
лук від люльки-чобота з чехії датований ав-
тором публікації першою половиною ХVIII ст. 
(Vyšohlid 2011, s. 74, 82). Цей фасон був попу-
лярним у Центральній європі тривалий період 
і доказом цього є люлька кінця ХІХ — початку 
ХХ ст. з міста Мартін у Словаччині (рис. 15: 7). 
Особливістю її, порівняно з іншими згаданими 
у цій статті виробами, є покриття червоною по-
ливою і відкидна металева кришка на чашечці. 
висота виробу разом з чашечкою становить 
4,5 см (Holčik 1984, s. 69, 184).

Як бачимо, у Києві знайдено широкий асор-
тимент різноманітних фасонів двочастинних 
люльок. Для ХVІІ — початку ХVІІІ ст. це люль-
ки невеликих розмірів трьох різновидів: буто-
ноподібні, канелюрні, горщикоподібні. Кожний 
різновид мав кілька фасонів. Їх можна виділи-
ти за оформленням чашечки для тютюну. буто-
ноподібні люльки мали нижню частину сферо-
подібну, напівсферичну, дискову, з пелюстковим 
членуванням, з частим членуванням, мушле-
подібну. Горщикоподібні люльки були округлі 
і витягнуті по висоті. Найбільш однорідними 
були канелюрні люльки. вони урізноманітню-
валися простим або більш декоративним вико-
нанням елементів оздоблення. Такими елемен-
тами були: гладенькі чи рельєфні канелюри; 
ряди рельєфних розеток або кілець; об’ємне чи 
ритоване оздоблення муфти на відростку-тулій-
ці. У ХVІІІ—ХІХ ст. фасони люльок видозміню-
валися. бутоноподібні люльки з пелюстковим 
членуванням нижньої частини чашечки утво-
рили кілька фасонів: порівняно високі, стрункі 
люльки покриті кольоровими поливами; дуже 
схожі на них стали люльки з мушлеподібною 
чашечкою; як подальший розвиток цього фа-
сону — люльки з гребенем-кілем під нижньою 
частиною чашечки для тютюну; фасон великих, 
приблизно однакових за висотою і довжиною 
люльок, які могли бути як полив’яними, так і 
теракотовими. Люльки з частим членуванням 
нижньої частини чашечки також еволюціону-
вали подібним чином: побутували великі низь-
кі люльки з широкою чашечкою для тютюну і 
люльки вертикальних пропорцій. Серед гор-
щикоподібних люльок подальшого розвитку 
набули високі великі люльки з ритованим гео-
метричним і рослинно-квітковим орнаментом 
розміром до 7—8 см. варіантом таких люльок 
були вироби прикрашені на обох сторонах ча-
шечки квіткоподібним медальйоном. Поряд 
з великими зразками у ХVІІІ ст. продовжува-
ли побутувати схожі вироби менших розмірів. 
Починаючи з початку ХVІІІ ст. набувають все 
більшої популярності імпортні «східні», або «ту-
рецькі» фасони — тахта-чубук, «напівнарцис», 
«нарцис», «лілея» і т. п. Такі люльки не тільки 
завозилися з Причорномор’я, копії могли ви-
роблятися в українських містах, в тому числі і 
в Києві. Особливою групою виробів, вивчення 
якої тільки почалося, були фігуративні люльки. 
Їх розвиток загалом повторює тенденції загаль-
ноєвропейської традиції (чекановський 2021a, 
с. 54). Оскільки Київ був центром виробництва 
люльок, для деяких фасонів можна простежи-
ти розвиток протягом ХVІІ—ХVІІІ ст. цілком 
на місцевих матеріалах. Особливо важливими 
для подальшого вивчення цього виду археоло-
гічних знахідок мають добре датовані київські 
комплекси (гончарні майстерні, будівлі та ін.). 
знахідки з Києва можуть слугувати основою 
хронології, типології і класифікації люльок в 
цілому з території України.
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A. A. Chekanovski

THE STYLES OF TOBACCO PIPES  
OF THE 17th — EARLY 19th CENTURIES 

FROM KYIV ExCAVATION  
AND THEIR PARALLELS

The paper is devoted to clay tobacco pipes of the 17th — ear-
ly 19th centuries, found in Kyiv. The two-part type of pipes of 
the so-called «eastern» type is analyzed, the most widespread 
in the territory of Ukraine and prevailing among finds from 
Kiev. The chibouk and the pipe body of such products are sep-
arate parts. Other types are one-piece pipes of the so-called 
«western» type (or «Dutch»), in which the chibouk and the 
bowl are one whole, and three-part pipes, in which the middle 
part (shank) served for connection of chibouk with a one-part 
pipe. They are extremely few among archaeological finds.

The author collects two-part pipes into groups according 
to their external similarity. Within these groups, there are 
styles of items that have gained popularity over time. Paral-
lels for Kyiv finds from Ukrainian lands and other territories 
are provided.

The evolution of some styles during the 17th — early 
19th centuries is examined. For the seventeenth — early eight-
eenth century pipes of small sizes of three types: bud-shaped, 
fluted, pot-shaped are characteristic. Each type was designed 
with several styles. They are distinguished by the design of 
the bowl. Bud-shaped pipes had a spherical, hemispherical, 
disk-shaped, with a petal division, with a frequent division, 
shell-like lower part. Pot-shaped pipes were both rounded and 
elongated in height. The most homogeneous were fluted pipes. 
They were varied by simple or more decorative designs.

In the eighteenth and nineteenth centuries styles of pipes 
have changed. Bud-shaped pipes with a petal division of 
the lower part of bowl acquired of new styles: tall, slender 
pipes covered with colored glaze; pipes with a shell-shaped 
bowl became very similar to them; as a development of this 
style — pipes with a crest-keel under the lower part of the 
bowl; style of large, similar in height and length of pipes, 
which could be both glazed and terracotta. Pipes with a part 
of the lower part of bowl also evolved in a similar way: there 
were large low pipes with a wide bowl and pipes of vertical 
proportions. Among the pot-shaped pipes tall large items 
with rhymed geometric and floral ornaments up to 7—8 cm 
in size were spread. A variant of such pipes were products 
decorated on both sides of the bowl with a flower-shaped  
medallion.

Along with large specimens in the eighteenth century 
similar items of smaller sizes continued to be used. Since the 
beginning of the eighteenth century imported «oriental» or 
«Turkish» styles are becoming more and more popular — Ot-
toman-chibouk, «narcissus», «lily», etc. Such pipes came from 
the Black Sea coast, their copies could be made in Ukrainian 
cities, including in Kyiv.

Keywords: ceramic tobacco pipes, Kyiv, pottery centers, 
styles of ceramic tobacco, chronology.
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